WANDLOSUNGEN

Teilen / Schneiden der Ziegel

Das frither Uibliche Behauen zum Teilen von Mauersteinen ist bei
modernen Warmedammziegeln nicht zulassig. Fiir das Teilen
oder Schneiden sind daher Steinsagen im Trocken- oder Nass-

1 Blocksteinsdge

Im Nassschneidverfahren sollte bei Perlit
verflllten Ziegeln die Wasserzufiihrung
soweit wie moglich reduziert werden.
Perlitkorner durch ein Sieb / Gewebe oder
externe Aufstellung der Umlaufpumpe
fernhalten.

2 Bandsdge

Trockenschneidverfahren mit hoher
Prazision. Insbesondere fir Perlit verfillte
Ziegel die beste Variante zum Teilen oder
Erstellen von Passstlicken inklusive
Winkelschnitten.

Schneiden der verfiillten Ziegel

Verfullte Poroton-Ziegel kbnnen ,nass”
oder ,trocken” geschnitten werden.

Beim Nasssagen Perlit verfiillter Ziegel
ist zu beachten: Der Wassertank der
Nassschneidemaschine muss je nach
Anzahl der Schnitte mindestens einmal
taglich entleert bzw. gereinigt werden.
Beim Schneiden ist darauf zu achten, dass
der Wasserstrahl nicht direkt auf das
Perlit gerichtet ist, da sonst Material
ausgewaschen werden kann.

Tipp: Wenn Sie die Einlaufgitter zur Was-
serpumpe zusatzlich mit einem Gewebe
abdecken, konnen die Pumpenlager nicht
durch Perlitkdrner blockiert werden.

Allgemein gilt: Bei Schneidarbeiten
immer das exakte RestmaB der Wandlan-
ge auf dem Ziegel aufzeichnen. An dieser
Stelle erfolgt der Schnitt. Der Ausgleichs-
ziegel kann somit méglichst warme-
briickenfrei versetzt werden! GréBere
Fehlstellen im Mauerwerk (zB. StoBfugen
>5 mm) werden mit Leichtmauermaortel
(LM 21) geschlossen. Die verzahnte Seite
oder bei Laibungsziegeln die glatte Seite
ist grundsatzlich Laibungsseite, d. h. die
Lochung des Ziegels liegt in der Regel
nicht offen. Ausnahme sind schrage
Laibungen (Schielung) wie folgt.
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verfahren zu verwenden. Gebrauchlich sind je nach Einsatz-
bereich und Schneidergebnis Blocksteinsdagen, Bandsdagen oder
elektrische Handsagen.

3 Elektrische Handsage

Die flexible Variante: schnell zur Hand
und universell einsetzbar. Die Prazision
ist allerdings geringer. Bei Perlit verfullten
Ziegeln sollten moglichst Sdgen mit
Vibrationsdampfung eingesetzt werden.



Poroton

Schrage Fensterlaibungen / Giebelschnitte: Die Abschragung Fehlstellen an der Schnittflache (offene Stege) werden mit Leicht-
kann wie zuvor beschrieben am Einzelstein geschnitten werden. oder Poroton Anlegemértel verschlossen und im Anschluss mit
Die Schragung kann aber auch erst nach Fertigstellung der Wand- einer Gewebespachtelung versehen. Das Gewebe wird ca. 10
enden / Pfeiler mit einer elektrischen Handsage in einem Arbeits- cm Uber beide Schnittkanten fortgefiihrt (Uberlappung). Sinn-
gang auf ganzer Héhe abgeschnitten werden. gemaB gilt diese Verarbeitungsweise auch bei geraden Laibungs-

schnitten, wenn die Laibung in die Lochung zeigt.

* Leichtmortel .
Gewebeeinlage
Spachtelung

1 Versetzen des geschnittenen 2 VerschlieBen einer offenen Schnitt- 3 Im Trocken- oder Nassverfahren
Ausgleichsziegels z. B. im Bereich einer flache, z. B. schrdge Fensterlaibung kénnen Ausgleichsziegel in beliebiger
Fensterbriistung vermeidet Warme- (Leichtmortel, Gewebeeinlage und Hohe geschnitten werden.

bricken. Spachtelung bauseits).

7 Schnitte werden grundsatzlich 8 Trockenschneiden mit der elektrischen 9 Schrdg trocken geschnittener Ziegel.
angezeichnet. Handsage.
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WANDLOSUNGEN

Hoéhenausgleich

Zum Hoéhenausgleich empfehlen wir bei Mauerwerk aus Poro- Alternativ kdnnen die Ziegel wie zuvor beschrieben mit einer bau-
ton-MW oder Poroton-P werkseitig geschnittene und einseitig Ublichen Steinsage im Trocken- oder Nassverfahren geschnitten
geschliffene Hohenausgleichsziegel als Systemerganzung. werden.

1 Hohenausgleich: Ausgleichsziegel 2 Ausgleichsziegel z. B. im Bereich
mit der Nasssage oder trocken mit der einer Fensterbristung vermeiden
Bandsage schneiden. Warmebrucken.

4 Nur so entsteht nach dem Abschniren und Ausrichten der HAZ eine plangeschliffene
Lagerflache fur die weitere Verarbeitung der nachfolgenden Mauerwerksschichten mit
Poroton-Diinnbettmortel.

5 Gleiche Vorgehensweise gilt sinngemaB auch beim Einsatz als Hohenausgleich,
z.B.im Sturzbereich des Mauerwerks.

Bei Einhaltung der vorgenannten Hinweise tragen Hohenausgleichziegel zur
fachgerechten Verarbeitung von homogenem Planziegelmauerwerk bei.
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3 Hoéhenausgleichsziegel gibt es auch
vorgefertigt, siehe Seite 12 bis 13.

Anwenderhinweise fiir Poroton-
Hohenausgleichziegel-HAZ:

Wichtig: Unsere Hohenausgleichziegel
sind einseitig geschliffen! (MaBtoleranzen
nach DIN EN 771-1/ DIN 20000-401)

Zur Erzielung einer planebenen Lager-
flache sind die HAZ daher idealerweise
am WandfuB mit der geschliffenen Seite
nach oben in das vorbereitete Mortelbett
aus Normalmértel (M10) oder Poroton-
Anlegemortel (M 10 mit verbesserten
Warmedammeigenschaften) zu verlegen.



Winkelschnitte

Schneiden einer 45 °- bzw. 135 °-Ecke
Eine 45°/ 135°-Ecke kann ohne spezielle
Winkelziegel einfach erzeugt werden.

Die erste und zweite Schicht werden
entsprechend der Darstellung im Verband
hergestellt. Bei StoBfugenbreiten >5 mm
mussen die Fugen vor dem Verputzen

an der Wandoberflache mit Mértel
verschlossen werden.

Poroton

Sageschnitt diagonal Giber Eck ausfiih-
ren. Schenkelldngen entsprechend der

Wanddicken:

Wanddicke Schenkelldnge
30,0cm ca.12,0cm
36,5¢cm ca.14,5cm
42,5cm ca.17,0cm
49,0cm ca.20,0cm

‘ 14

1. Lage:

Das Anlegen sollte immer von der

Ecke aus erfolgen.

LM 21 oder Poroton
Anlegemortel ca. 2 cm

Giebelschnitte

Die Schrage der Giebelwand wird nach
der gespannten Richtschnur am Ziegel
angezeichnet. Die Ziegel werden mit einer
Sage ca. 2 cm kilirzer geschnitten als er-
forderlich. Nach Fertigstellung der letzten
Schicht wird diese mit ca. 2 cm Leichtmor-
tel abgeglichen (abgedeckelt).
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Uberbindung

Das UberbindemaB (I,;) muss zur
sicheren Lastverteilung innerhalb
des Mauerwerksverbandes
eingehalten werden.

Es lasst sich nach der Formel
l,;=0,4-h, bestimmen.

Bei Kleinformaten wird |, 24,5 cm
maBgeblich.

h, =Steinhéhe incm

1. Beispiel:
Poroton-Planziegel mit

h,=24,9cm
1,20,4-24,9=9,96cm
gewahlti=10cm

2. Beispiel:
Kleinformat NF,

h=71cm
1,20,4-71=2,84cm
2,84cm<4,5cm
gewahlt| =4,5cm

Wandansicht

I |
1 |

e r 1]

Wichtig: Unabhangig von Art und
GroBe der Ziegel ist das Uberbinde-
maB in jedem Fall einzuhalten! Dies
gilt auch fiir alle anderen Wand-
baustoffe.

UberbindemaB / Verband

1. Allgemeines

Mauerwerk istim Allgemeinen ein
Verbundwerkstoff aus Mauerziegeln und
Mauermortel. Die Anwendung ist durch
DIN EN 1996 oder bauaufsichtlichen
Zulassungen / Bauartgenehmigungen
geregelt.

2. Mauerverband

Mauerwerk muss im Verband ausgefiihrt
werden, d.h. die Ziegel sind schichtweise
so zu verlegen, dass die StoB3- und Langs-
fugen Ubereinanderliegender Schichten
ausreichend gegeneinander versetzt sind.
Das UberbindemaB istin DIN 1996,
Kapitel 8.1.4 (NCI) angegeben und muss
>0,4 hund mindestens 4,5 cm sein, wobei
h die Ziegelhohe ist.

Durch den Mauerverband kénnen Hori-
zontalkrafte durch Haftung und / oder
Reibung zwischen Ziegel und Mortel
Ubertragen bzw. aufgenommen werden.
Der Verband ist deshalb im allgemeinen
eine wesentliche Voraussetzung fir die
Zug- bzw. Biegezugbeanspruchbarkeit
von Mauerwerk. Aber auch bei Druck-
und Schubbeanspruchung bewirkt der
Verband in der Regel eine wesentlich
héhere Tragfahigkeit.

Normgerechtes UberbindemaB einhalten
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3. Gleichzeitiges Hochfiihren

von Wanden

Bei der Bauausfiihrung ist darauf zu
achten, dass die der statischen Berech-
nung zugrunde gelegten rechtwinklig
zur Wandebene unverschieblich gehalte-
nenen Rénder auch tatsachlich realisiert
werden. Als unverschiebliche Halterung
durfen horizontal gehaltene Decken-
scheiben, aussteifende Querwande
oder andere ausreichend steife Bauteile
angesehen werden.

Unverschiebliche Halterung darf nur
dann angenommen werden, wenn

die aussteifende Querwand und die
auszusteifende Wand aus Baustoffen
annahernd gleicher Verformungs-
verhalten bestehen.

die Wande zug- und druckfest
miteinander verbunden sind.

ein AbreiBen der Wande infolge stark
unterschiedlicher Verformungen
nicht zu erwarten ist.

Als zug- und druckfester Anschluss gilt
das gleichzeitige Hochflihren der Wande
im Verband oder durch StumpfstoB mit
Flachstahlankern (s. StumpfstoBtechnik
S.153f.).

Sinn des UberbindemaBes

Lastverteilung bei Einhaltung des
UberbindemaBes. Seitliche Halterung des
belasteten Bereiches durch Haftverbund
der Lagerfuge (60 ° = idealisierte, rechne-
rische Lastverteilung)

Lastverteilung bei ,,wildem* Verband.
Der hochbelastete Bereich kann seitlich
uber die kleinen Lagerfugenflachen
weniger gut gehalten werden (Wirkung
als Pfeiler in der Wand — Rissgefahr)



Eine Vermauerung der Ziegel ist ohne StoBfugenvermértelung durch die Verzah-
nung im Nut- und Federsystem zuldssig. Die Ziegel sind knirsch zu versetzen, d. h.
so dichtineinander zu verzahnen wie es Unebenheiten der StoBflachen der Ziegel

zulassen. Dabei gelten folgende Regeln:

StoBfugen<5mm

. Offene StoBfugen bis 5 mm sind nicht
als Mangel zu bewerten. Dabei spielt
es keine Rolle, ob im Rohbauzustand
ein Lichteinfall im Bereich der Fugen
sichtbar ist.

. Luftdichtheit des Mauerwerks wird
durch beidseitiges Putzen sicherge-
stellt. Durch Verputzen entsteht eine
,ruhende Luftschicht”.

StoBfugen>5mm=< 15mm

. Missen beidseitig an der Wandober-
flache mit Mértel verschlossen
werden.

. Aus Griinden des Warmeschutzes
ist bei monolithischem Mauerwerk
Leichtmauermértel LM21 oder Poro-
ton Anlegemértel maxit therm 825 zu
verwenden.

StoBfugen 15-50 mm

. Derartig breite StoBfugen (40-50
mm) sind auf Grund der oben ange-
fiihrten Vorgaben zur Knirschver-
setzung nur vereinzelt hinnehmbar.

. Empfehlung: vollfugig mit Leichtmor-
tel (LM 21 oder Poroton Anlegemaértel
maxit therm 825) ausmorteln.

. Beim spateren Verputzen des Mauer-
werks missen die Mértelfugen
vollstédndig ausgetrocknet sein.

StoBfugen >50 mm

. Passende Ziegelabschnitte zuschnei-
den, einfligen und falls erforder-
lich analog der oben angefiihrten
Verfahrensweisen vermorteln (siehe
auch Seite 184f., Hinweise zum Tei-
len / Schneiden der Ziegel).

Quelle: Fachaufsatz von Dr.-Ing. Peter Schubert ,Mauer-
werk 11 (2007), Heft 5“ und DIN EN 1996 / NA.

>5mm<15mm

H

15-50 mm

>50mm

Poroton
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Vorteile der StumpfstoBtechnik

Bei beiden Maverwerksan-
Ly schifissen wird der Mauer-

R anker in den hier nicht dar-
&ﬁ%%& gesteliten Martel der Lager-
2 >
. =
SR =

<«

05 Maueranker £.B. ML

" 06 Anschlussschiens 2.8, HTA
07 Stahibetonstitze

Bild links: Befestigung einer Querwand, z.B. Aussteifungs-
wand, an L 2.B. mit Flac

Bild rechts: Befestigung von Mauerwerk an Stahlbetonstintze
mit \ i Larechi

*  Verringerter Arbeitszeitbedarf
durch Wegfall aufwendiger
verzahnter Abmauerungen

*  Freie Verkehrsflachen

*  Problemloser Anschluss bei
verschiedenen Steinformaten
und -héhen

*  Einwandfreie Umsetzung der
statischen Annahmen

»  Einsatz bei Plan- und Block-
ziegeln, Schallschutzziegeln,
Kleinformaten

Schnitt:
7L,
L
Lage der Wandanker

trennwande, Treppenhauswande,

ist eine Anbindung an angrenzende
AuBenwande durch
Ein- bzw. Durchbindung der
StumpfstoBtechnik
vorzuziehen.

Wandanbindung Grundlagen

StumpfstoBtechnik als Wandanbindung

Durch die bautbliche und rationelle StumpfstoBtechnik ist es méglich, zug- und druck-
feste Verbindungen tragender und nichttragender Wandscheiben ohne aufwendige
Mauerwerksverzahnungen auszufiihren. Hierbei werden Wande ohne Einhaltung der
klassischen Verbandsregeln stumpf gegeneinander gestoBen.

Flachstahlanker bzw. Maueranker dienen der vertikalen Halterungen von Querwanden.
Unverschiebbare Halterung vertikaler Wandrander darf nur angenommen werden, wenn

* auszusteifende Wand und Querwand aus Baustoffen mit anndhernd gleichem
Verformungsverhalten gleichzeitig im Verband hochgefiihrt werden

* undein AbreiBen der Wande infolge stark unterschiedlicher Verformung nicht zu
erwarten ist

e oderwenn andere MaBnahmen die zug- und druckfeste Verbindung sichern.

..... . Grundriss

Fuge satt
vermortelt 2 2,0 cm, NM lla

Flachstahlanker
V4A-Stahl

B
i

I—z.B. Plan-T 24,0-0,9

Bei der Erstellung von
schalltechnisch relevanten
Wanden, z. B. Wohnungs-

z.B. Poroton-Planziegel-T10

Die Anordnung der Flachstahlanker soll
vorzugsweise in den Drittelspunkten er-
folgen (siehe Bild rechts). Sollte dies nicht
moglich sein, so kann die Anordnung Uber
die gesamte Wandhohe verteilt erfolgen.

Bemessung

Die Anzahl der erforderlichen Mauerver-
binder ist in Abhangigkeit von der aufzu-
nehmenden Last sowie den zulassigen

Kraften nach allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassungen der jeweiligen Mauer-
verbinder zu bemessen.

Flachstahlanker sind so zu bemessen,
dass sie in den Drittelspunkten der
Wandhohe jeweils 1/ 100 der vertikalen
Last der tragenden Wand Ubertragen.
Ein zusatzlicher Ansatz der Windsog-
krafte entfallt, da der Bemessungsansatz
(1 /100 der Vertikallast je Drittelspunkt)
ausreichende Sicherheit bietet.
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Aus konstruktiven Griinden wird empfoh-
len, generell Flachstahlanker einzulegen,
auch wenn sie statisch nicht erforderlich
sind. Um Verletzungen vorzubeugen,
werden die Flachstahlanker bis zum
Gegenmauern der Querwande nach
oben abgebogen. Der StumpfstoB ist aus
statischen und schallschutztechnischen
Grinden mit NM lla satt zu vermorteln.



Poroton

Wandanschliisse / StumpfstoBtechnik

Durch die bautbliche und rationelle StumpfstoBtechnik ist es
moglich, zug- und druckfeste Verbindungen tragender und
nichttragender Wandscheiben ohne aufwendige Mauerwerks-
verzahnungen auszufiihren.

Wichtig:

Bei Gebauden mit Schall-
schutzanforderungen, z.B. im
mehrgeschossigen Wohnungsbau
sollte auf die Anbindung von Woh-
nungstrennwanden mittels Stumpfsto
verzichtet werden. Hier ist die Ein-
bzw. Durchbindung in die AuBen-
wand aus schalltechnischen
Griinden zu bevorzugen.

Hierbei werden Wande ohne Einhaltung der Verbandsregeln
stumpf gegeneinander gestoBen. Durch das Einlegen von

Flachstahlankern aus V4A-Stahl wird eine zusatzliche Wand-
halterung erreicht.

Vorbereitung

e

1 Um einen Héhenversatz durch die 2 Nach dem Aufrollen des Diinnbett- 3 Um Verletzungen zu vermeiden,
Flachstahlanker zu vermeiden, vertiefen mortels werden die Flachanker an der werden die Flachanker bis zum Gegen-
Sie die Lagerflache der Ziegel an der ent- vorbereiteten Stelle in das Mortelbett mauern der Querwande nach oben oder
sprechenden Stelle mit einer Keramikfeile eingelegt. unten abgebogen.

(wienerberger Lieferangebot) um

ca.0,5mm.

Wandanschluss

4 Wenn der Wandanschluss gemauert 5 Innenwande werden Schicht flr 6 Beim StumpfstoB muss die
wird, biegen Sie die Anker wieder auf. Schicht an die AuBenwand herange- Anschlussfuge satt vermortelt werden
mauert. Dabei mussen Sie die (Mbértel bauseits, z. B. Quellmortel).

herausstehenden Flachanker in die
Lagerfugen einbetten.

Anmerkungen:
Gelochte Flachanker missen grundsatzlich aus nichtrostendem Edelstahl gefertigt sein.

Der Achsabstand zwischen zwei Ankern in einer Fuge sollte mindestens 10,0 cm betragen
und der Randabstand sollte 5,0 cm nicht unterschreiten (Herstellerangaben beachten).

Aus konstruktiven Grinden wird empfohlen, generell Flachstahlanker einzulegen, auch
wenn sie statisch nicht erforderlich sind.
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WANDLOSUNGEN

Durchbindung Wohnungs-
trennwand

Die Deckenrandschale DRS-Neo wird

als Stirndammung im Anschlussbereich
Wohnungstrennwand an die AuBenwand
eingesetzt. Dazu wird die DRS stehend
vermauert.

Wandanschliisse schalltechnisch optimiert
Der schalltechnisch optimale Anschluss einer Wohnungstrennwand z. B. aus dem
Planfullziegel PFZ-T an monolithisches AuBenmauerwerk erfolgt durch die Vollein-

bindung durch die AuBenwand.

Fur diese Wandanschlisse sind die beiden folgenden Varianten bei Anforderungen im
verdichteten Wohnungsbau von Mehrfamilienhdusern empfehlenswert:

Volleinbindung in monolithisches Mauerwerk

Einsatz Poroton-DRS Neo Deckenrandschale

Flachstahlanker V4A- Stahl

=

Schlitz satt vermortelt
Mértelfuge 2,0 cm

(|
(-

777 A o[22 U ;;;/
AN -Wohnungstrennwand-
A2 22 AW 82554

|-1.Poroton
PFZ-T 24,0/30,0

=

— AuBenwand —

Putzarmierung im
StoBbereich vorsehen

— 2. Poroton
DD z.B. S9-MW

Materialbedarf je Ifdm. Trennwandhohe
2 Stuck Porton-DRS Neo 28/34

192 POROTON PLANUNGS- UND VERARBEITUNGSHANDBUCH



Verankerung fiir zweischaliges AuBenmauerwerk

Die Mauerwerksschalen sind gem. DIN EN 1996-2 (Eurocode 6) durch geeignete
Luftschichtanker aus nichtrostendem Stahl zu verbinden. Dabei soll der vertikale Abstand
der Anker zueinander héchstens 50 cm und der horizontale Abstand héchstens 75 cm
betragen (s. Bild 1). Die Mindestanzahl der Anker je m? Wandfléche wird nach

DIN EN 1996-2 / NA entsprechend der nachfolgenden Tabelle vorgegeben.

Mindestanzahl v, von Drahtankern je m* Wandfliche (Windzonen nach DIN EN 1991-1-4/NA)

Gebdudehohe Windzonen 1 bis 3 Windzone 4 Windzone 4
Windzone 4 Kiiste der Nord- und Ostsee Inseln der Nordsee
Binnenland und Inseln der Ostsee
h<10m 72 7 8
10m<h<18m 7b 8 9
18m<h<25m 7 8¢ nicht zulassig

@ in Windzone 1 und Windzone 2 Binnenland: 5 Anker/m?
P in Windzone 1: 5 Anker/m?
C isteine Gebaudegrundrisslange kleiner als h / 4: 9 Anker/m?

Zusatzlich sind drei Anker je Ifdm Randlange an allen freien Randern anzuordnen,
z.B. von Offnungen, an Gebaudeecken, entlang der Dehnungsfugen und an den oberen
Enden von AuBenschalen.

Neben Drahtankern gem. DIN EN 845-1 mit einem Durchmesser >4 mm sind auch
andere Ankerformen (z. B. geformte Blechanker) und Diibel im Mauerwerk zulassig, wenn
deren Brauchbarkeit nach den bauaufsichtlichen Vorschriften nachgewiesen ist. Speziel-
le Luftschichtanker flr Planziegel-Hintermauerwerk (Bild 3) [s. rechts] konnen mit ihren
abgeflachten Enden in Diinnbettfugen eingelegt werden.

Fir Planziegelmauerwerk Vorteile

wird empfohlen:

*  Sicherer Einbau des geformten

Blechteils in die Dinnbettfuge von
40-150 mm wienerberger Luftschichtanker (WB LSA), Planziegelmauerwerk
zweiteilig . Minimaler Schalenabstand von

100-170 mm Multi-Luftschichtanker (Bever GmbH) 40 mm méglich

120-250 mm Multi-Plus-Luftschichtanker (Bever GmbH) . Nachtréglicher Einbau des gekrépf—
ten Ankerdrahts gemeinsam mit dem
Einbau des Dammstoffs und den
Verblendarbeiten

Schalenabstand ~ Verankerung

Die Verwendung von Tropfscheiben oder
Klemmscheiben mit Abtropfnasen (Bild 4)
verhindert, dass Feuchte Uber den Anker
von der AuB3en- zur Innenschale gelangt.

Verblendziegel
und -klinker

Die Verarbeitungshinweise ent-
nehmen Sie bitte der Broschiire

»Technische Information Vormauer-
ziegel”, die zum Download unter
www.wienerberger.de
zur Verfligung steht.

Poroton

Ankerabstande /
Ankersysteme
| I L
L. | | L. .
I I I 1T
| | I I 5
| I I | [ g
I | | | %
| | | | [ E
I | L |
| | | | |
I | | I 5
| IL I | L 8
1 | J I %
I I I I ] BNE
| | | L
| | | I
max. 75 cm
Bild 1

Bild 3: Luftschichtanker gibt es in
verschiedenen Langen

Bild 4: Klemmscheibe mit Abtropfnase als
Dammstoffbefestigung

Zweiteiliger wienerberger
Luftschichtanker (WB-LSA) im
Einbauzustand.
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Diibelbefestigungen im Poroton-Mauerwerk - Allgemeine Hinweise

Nachtragliche Verbindungen zum Mauerwerk werden in der Eine sehr tragfdhige Dubelvariante stellen die Injektionsanker mit
Regel Gber Dibel realisiert. Im massiven Ziegel haben sich fir den Ankerhulse und Gewindestangen dar. Die Ankerhulse sorgt fir
Regelfall Kunststoff-Rahmenduiibel bewahrt. In Hochlochziegeln sparsamen Mértelverbrauch bei optimalem Formschluss. Uber
werden haufig Kunststoffdiibel mit langem Spreizbereich einge- eine Gewindestange, die in diese Ankerhlse eingeklebt wird,
setzt. Durch die Befestigung in mehreren Stegen ergibt sich eine kénnen Bauteile angeschlossen werden.

ausreichende Verankerung. Bei geringen Lasten genligen auch

aufspreizende bzw. sich verknotende Dibel. Dibel und Montage missen auf Geometrie und Materialeigen-

schaften der Lochziegel abgestimmt sein. Dubel gewahrleisten
auch in Lochziegeln optimale Befestigungen.

Verarbeitungstipps

Bohren ohne Schlagfunktion mit scharf Diibel (ggf. bereits mit Schraube) ansetzen. Diibel mit Hammer biindig einschlagen.
angeschliffenem Hartmetallbohrer.

Schraube eindrehen. Fertig!
«  Drehbohren ohne Schlag- und Hammerwerk! Bohrverfahren und
Durch die hohe Schlagenergie der Bohrmaschine kénnen die Bohrlochrander Diuibelsysteme

rosettenartig ausbrechen.

e Speziell fur Ziegelmauerwerk angeschliffenen Hartmetallbohrer verwenden.

. Senkrecht zur Wandflache bohren.

¢ Jemehr Stege durchbohrt werden, desto besser verteilen sich bei
entsprechender Diibellange Zug- und Querkrafte im Ziegel.

. Bei geringen Anforderungen kénnen Nylon-Spreizdibel / Rahmendtibel
(z.B. fischer oder Wirth) mit langem Spreizteil zur sicheren Verankerung tiber
mehrere Ziegelstege verwendet werden (Lasttabellen der Dubelhersteller

beachten!). Bon
. - « ohrer mit Normaler
*  Hohere Belastungen z. B. durch Vordacher, Handldufe, WCs und Waschbecken speziell geschliffener  Steinbohrer mit
kénnen durch Befestigung mit Injektionsankern abgefangen werden. Schneide bendtigen dachférmiger

*  Dubelverbindungen fir tragende Konstruktionen sind sicherheitsrelevant und ReinSchiagweric Sl

mussen ingenieurmaBig geplant und bemessen werden.

. Fir sicherheitsrelevante Dlbelverbindungen in tragenden Konstruktionen ist eine
Europaische Technische Bewertung (ETA) vom Diibelhersteller, eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung oder adaquate alternative Nachweise erforderlich. Bau-
produkte, die von vorgenannten Nachweisen nicht wesentlich abweichen, diirfen
ebenfalls verwendet werden. Nachfolgendes Tabellenwerk bietet dazu einen wert-
vollen Beitrag.

e ZurBefestigung im Laibungsbereich (Fenster) wird der Einsatz von
entsprechenden Laibungsziegeln empfohlen.

Drehbohren ohne Schlag- und Hammerwerk!
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Diibelbefestigung in der Wand (senkrecht zur Wandebene)

Auf Basis durchgefiihrter Auszieh- und Querzugversuche und Erfahrungen mit Spreiz-
dibeln, Rahmendibeln und Injektionsankern in Poroton-Mauerwerk empfehlen die
genannten Diibelhersteller nachfolgende Befestigungsmittel. Die empfohlenen Hal-
tewerte gelten fur zentrischen Zug, Querzug und Schragzug unter jedem Winkel. Die
angegebenen Lasten sind durch Versuche am Bauwerk zu prifen. Bei den angegebenen
empfohlenen Haltewerten ist die entsprechende Sicherheit bereits berticksichtigt. Hohe-
re Haltewerte lassen sich z. B. durch gréBere Verankerungstiefen oder gréBere Dibel-
durchmesser erreichen. Alle in den folgenden Tabellen gelisteten Werte haben Empfeh-
lungscharakter und sind bei Erfordernis einer statischen Bemessung mit dem Statiker,
Prufstatiker oder der Genehmigungsbehdrde abzustimmen.

Beispiele TOX Diibeltechnik:

Ermittlung der Haltewerte aus je 5 Zugversuchen an Mauerwerksprufkorpern inklusive
Sicherheitsfaktory=>5

Empfohlene Haltewerte/Gebrauchslasten in KN fir zentrischen Zug, Querzug und
Schragzug unter jedem Winkel. Die angegebenen Lasten sind durch Versuche am
Bauwerk zu prufen.

Legende Anwendungsbereiche/Verankerungsgrad:
i Befestigung von Sockelleisten, Handtuchhalter, Kabelkandle, Lampen, usw.
i Befestigung von Hangeschranken, Fassadenunterkonstruktionen, WC, usw.

i Befestigung von Vordachern, Werbetafeln, Handldufen, usw.

Typ Bizeps Fassad Liquix
Diibelart/System Parallelspreizung Rahmen Injektion
Bezeichnung 6/70 8/90 10/90 12/90 10 Pro1
. Spanplatten- Holzbau- Holzbau- .
Ziegel/Schraube schraube 590 schraube 6x100  schraube 7x100 DIN57110x120  Systemschraube Set Wallix
Poroton-T6,5-P - 0,30 0,20 0,20 0,15 0,60
Poroton-T7-P 0,14 0,09 0,19 0,29 0,18 0,59
Poroton-T8-P 0,22 0,28 0,48 0,68 0,31 1,04
Poroton-S8-P 0,30 0,26 0,49 0,59 0,46 0,48
Poroton-S9-P 0,30 0,26 0,49 0,59 0,46 0,48
Poroton-T7-MW 0,20 0,24 0,42 0,40 0,28 0,86
Poroton-T8-MW 0,48 0,24 0,57 0,58 0,18 1,00
Poroton-S7-P - 0,35 0,40 0,45 0,45 0,60
Poroton-S7,5-MW - 0,60 0,80 1,00 0,30 1,30
Poroton-S8-MW 0,48 0,50 0,78 0,96 0,40 0,99
Poroton-S9-MW - - - - - -
Poroton-S10-MW 0,35 0,45 0,74 1,23 0,24 mm
Poroton-Plan-T8/-T9 0,09 0,14 0,22 0,24 0,16 0,72
Poroton-Plan-T10 0,19 0,24 0,25 0,47 0,21 0,76
Poroton HLz Plan-T 0,16 0,25 0,27 0,50 0,26 1,02
12-0,8
Poroton HLz-Plan-T
20-1,2/14 - 0,45 0,50 0,60 - 1,40
Poroton-Plan-T18 0,14 0,15 0,17 0,46 0,19 0,98
zus. technische NN NN NN NN ETA17/1002  ETA13/0047
Bewertung
Anwendungsbereiche /
Verankerungsgrade i i i i i i
Hersteller:

TOX-Dubel-Technik GmbH
Brunnenstrasse 31

72505 Krauchenwies
Telefon (07576) 9295 - 0
www.tox.de

Poroton

An einem Poroton-T7-MW einsetzbare Diibel
von z. B. fischer (v. I. n. r.): Kunststoff-Rahmen-
diibel, Universaldiibel und Injektionsanker
bestehend aus Ankerstange, Ankerhiilse und
Injektionsmittel.

Typisches Zuggerit fiir die Ermittlung der
Zugtragfahigkeit. (Foto E. Scheller)

Zusatzliche Hinweise

Parallelspreizdiibel Bizeps TOX 6/707%,
8/90, 10/90, 12/90:

Setztiefe: 70*/90 mm,

Bohrlochtiefe: 80*/100 mm,
Einschraubtiefe: 75*/95 mm
Drehbohren, Bohrer: @6/8/10/12 mm

Rahmendiibel Fassad @ 10 ETA
17/1002:

Setztiefe: 70 mm,

Bohrlochtiefe: 80 mm, Schraube bis
Anliegen eingeschraubt
Drehbohren, Bohrer: @ 10 mm

Injektionssystem Liquix Pro 1 mit
Mauerwerkset Wallix (Siebhtilse 20 x
85, M12 A4):

Injektionsanker bestehend aus TOX
Gewindestange STIX M12, Siebhlse
TOX Liquix

Sleeve 20 x 85 und Injektionsmortel
LIQUIXPRO 1

Setztiefe: 85 mm,

Bohrlochtiefe: 90 mm,
Bohrlochreinigung: ETA
Drehbohren, Bohrer: @ 20 mm
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Beispiele Fischer Diibeltechnik:
Ermittlung der Haltewerte aus Zug-
versuchen an Mauerwerksprifkorpern.

Empfohlene Haltewerte/Gebrauchslas-
ten in KN fir zentrischen Zug, Querzug
und Schragzug unter jedem Winkel. Die
angegebenen Lasten sind durch Versuche
am Bauwerk zu prufen.

Hersteller:

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-StraBe 1

72178 Waldachtal

Telefon (0 74 43) 12 - 4000
www.fischer.de

Beispiele Wiirth Dubeltechnik:
Ermittlung der Haltewerte aus Zug-
versuchen an Mauerwerksprufkdrpern.

Empfohlene Haltewerte/Gebrauchslas-
tenin KN flr zentrischen Zug, Querzug
und Schragzug unter jedem Winkel. Die
angegebenen Lasten sind durch Versuche
am Bauwerk zu prifen.

Hersteller:

Adolf Wurth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wiirth-StraBe 12-17
74653 Kiinzelsau-Gaisbach
Telefon (07940) 15-0
www.wuerth.de
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Typ
Dibelart/System

Bezeichnung

Verankerungstiefe [mm]

Duo Po

wer

Universal UX

Kunststoff Kurzschaftdiibel

8x40

240

10x50  8x50

250 250

10x50 SXRL10x 100 FUS

250

SXRL

Kunststoff
Langschaftdiibel

270

FISV

Injektion

FISH16x85K

285

FISV FISAM10

Injektion Injektion

FISH16x 130K FISH 16

2130 2130

Poroton-T7-P

0,29

0,41

0,27

0,50

0,65

0,67 0,63

Poroton-T8-P

- 0,63

Poroton-S8-P

0,32

- 0,63

Poroton-S9-P

0,47

- 0,86

Poroton-T7-MW

0,35

049 030

0,48

0,65

0,83

0,84 0,63

Poroton-T8-MW

0,47

0,64 0,29

0,43

0,68

0,59

0,86 0,93

Poroton-S7-P

- 0,63

Poroton-S7,5-MW

0,32

- 1,27

Poroton-$8-MW

- 0,93

Poroton-S9-MW

- 0,93

Poroton-$10-MW

0,63

0,56 0,31

0,55

0,91

0,75

0,86 0,93

Poroton-Plan-T8

0,31

036 027

0,38

0,56

0,86

0,83 -

Poroton-Plan-T9

0,35

0,3 0,18

0,33

0,61

0,77

0,86 0,58

Poroton-Plan-T10

0,29

035 0,26

0,33

0,63

0,86

0,85 -

Poroton HLz-Plan-T 12-0,8

0,41

0,58 0,30

0,54

0,93

0,84

0,80 0,57

Poroton HLz-Plan-T 20-
1,2/1,4

0,43

0,62 0,27

0,50

0,96

0,85

0,61 0,86

zus. technische Bewertung

ETA22/0512

Fischer

Lastentabelle

ETA07/1021

ETA-20/0729

ETA-20/0729  ETA-20/0729

Anwendungsbereiche /
Verankerungsgrade

A

A

A

A

A A

Typ

Diibelart/System
Bezeichnung
Verankerungstiefe [mm]

Poroton-T6,5-P

W-UR8

270

W-UR

Kunststoff Rahmendiibel

W-UR 10

270

W-UR 14 SymCon

2100

Poroton-T7-P

0,26

0,26

0,43

Poroton-T8-P

0,26

0,26

0,57

Poroton-S8-P

Poroton-S9-P

Poroton-T7-MW

0,26

0,26

0,43

Poroton-T8-MW

0,43

0,43

Poroton-S7-P

0,26

0,26

0,43

Poroton-S7,5-MW

Poroton-S8-MW

Poroton-S9-MW

0,43

0,43

Poroton-$10-MW

Poroton-Plan-T8

0,14

0,14

Poroton-Plan-T9

0,14

0,14

Poroton-Plan-T10

0,14

0,14

Poroton-Plan-T14

Poroton HLz-Plan-T 12-0,8

Poroton HLz-Plan-T 20-
1,2/1,4

0,26

0,34

zus. technische Bewertung

ETA-11/0309

ETA-11/0309

ETA-11/0309

Anwendungsbereiche /
Verankerungsgrade

A

A

A
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Fensterbefestigung in der Laibung

Ausfuhrung Fenster- und Turlaibung: Moderne Fenster(-tiiren) haben oftmals groBe
Abmessungen und durch Mehrfachverglasungen hohe Gewichte. Zudem liegen ggf.
Sonderanforderungen wie z. B. zum Schallschutz, zum Einbruchschutz und zur Absturz-
sicherung vor. Durch die Verwendung von speziellen Laibungsziegeln in jeder Mauer-
werksschicht der Laibung kénnen schwere Tur- und Fensterelemente (3-fach Verglasung)
einfacher und sicherer befestigt werden.

Die Montage der Elemente ist regelkonform zu planen und die Befestigung ist nach An-
zahl und Typ des Befestigungsmittels auf den Befestigungsgrund abzustimmen.
Bezlglich der Anzahl, der Einschraubtiefe, der Randabstande, des Befestigungsgrun-
des sowie der fachgerechten Einbringung des Befestigungssystems sind die Verarbei-
tungsvorgaben der Dlbelhersteller zu beachten. Im Folgenden sind dazu beispielhafte
Empfehlungen fur praxisbewahrte Befestigungssysteme fir die Fenster und Tirmontage
dargelegt.

In Hochlochziegeln mit groen Kammern und massiven Quer- und Langsstegen oder
schmalen und tiefen Kammern, wie Poroton-S7-P/ -S7,5-MW/ -S8-MW/ -S9-MW/ -S10-
MW/ -T8-P/ -T7-MW/ -T8-MW in der Kombination mit den entsprechenden Laibungszie-
geln. Die Befestigung sollte mindestens durch zwei Querstege erfolgen.

AMO®-Combi + W-UR 10 XXL, L =242 mm:
. Durchsteckmontage
¢ Min. Randabstand c;, = 100 mm,
min. Achsabstand s, =250 mm
. Bohrernenndurchmesser Stein d0 =10 mm

NN NN RS R R N

AMO-Combi XXL

TOX Fassad SK 10 L =220 mm:

. Durchsteckmontage
J B T

*  Min. Randabstand c;;, =2 100 mm,
min. Achsabstands,;. > 250 mm TOX Fassad SK

. Bohrernenndurchmesser Stein d0 =10 mm

In Hochlochziegeln mit kleinen Innenkammern und diinneren Innenstegen, wie Poroton-
T6,5-P/ -T7-P/ -S8-P/ -S9-P/ -Planziegel-T8/ -Planziegel-T9/ -Planziegel-T10/-Planziegel-
T12 und in der Kombination mit den entsprechenden Laibungsziegeln:

AMO®-Combi + W-UR 10 XS:

. Durchsteckmontage, Dubelldange 78 mm eI R

. Fensterrahmen mit 10,5 mm vorbohren AMO-COMBI XS
. Bohrernenndurchmesser Stein d0 =10 mm

TOX Fassad SK 10 L =220 mm:

. Durchsteckmontage

*  Min. Randabstand c,;, 2 100 mm, g T —

min. Achsabstands_. =250 mm
TOX Fassad SK

min =

. Bohrernenndurchmesser Stein dO =10 mm

Vorteile dieser Befestigung:

. Dubel verspreizt immer mindestens im zweiten Steg.

*  Zuverlassige, einfache und spannungsfreie Montage.

. Sofort belastbar - keine Wartezeiten nach dem Setzen.

. Bemessung der Befestigung kann bis zur gepriften FenstergréBe bei den
gepriften Untergriinden und der entsprechenden Montage entfallen.

Die Lastabtragung vertikal in Fensterebene (Eigengewicht) erfolgt durch Tragklttze,
auf die das Fenster aufgesetzt wird. Fiir zusatzliche Sicherheit empfehlen wir eine
seitliche Verklotzung nach den Montagerichtlinien der RAL.

Poroton

Tipp: Laibungsziegel
verwenden

Laibungsziegel

1. Schicht, nicht geteilter
Laibungsziegel zwilling im Bereich
der Fensterlaibung

—— Laibungsziegel,
bauseits getrennt

Laibungsziegel,
bauseits geteilt

2. Schicht, bauseits aus dem
Zwilling geteilter Laibungsziegel
im Bereich der Fensterlaibung

Hinweis

Bei der Montage von Fenstern

sind in Bezug auf die Anordnung
und Abstande der Befestigungs-
mittel und die Lastabtragung die
Richtlinien zu bericksichtigen, wie
siez.B.im ,Leitfaden zur Montage”
der RAL-Gutegemeinschaften Fens-
ter und Hausturen veroéffentlicht sind.
Beziiglich der Einschraubtiefe, der
Randabstande, des Befestigungs-
grundes usw. sowie der fachgerech-
ten Einbringung des
Befestigungssystems sind die
Verarbeitungsvorgaben des Diibel-
herstellers zu beachten.

Wichtig:

Bohrloch im Drehgang OHNE
Schlag- und Hammerwerk
erstellen!

Mehrzweckbohrer mit scharf
angeschliffener Hartmetallspitze
verwenden!
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Absturzsichernde Befestigung

Bodentiefe Fenster, bei denen die Absturzsicherung Uber die Verglasung oder tGber

Befestigungssystem am Fensterrahmen verschraubte Gelander/Verglasungen erfolgt sowie Gelander und
franzdsische Balkone, miissen mit Befestigungsmitteln ausgefiihrt werden, die eine ETA
* TOX-Injektionsmortel Liquix Pro 1 haben. Sollten flr das entsprechende Mauerwerk keine Werte in der ETA vorhanden sein,
» TOX-Siebhulse 16x130 kdénnen die Lasten Gber Baustellenversuche ermittelt werden. Hierzu gibt es vom DIBt die
* TOX-Gewindestange Stix M10x160 Technische Regel ,,Durchfiihrung und Auswertung von Versuchen am Bau fir Injektions-

ankersysteme im Mauerwerk mit ETA nach EAD 330076-00-0604 bzw. nach ETAG 029".

Fur verschiedene Poroton-Produkte (Poroton S8-P/ -S9-P/ und -S10-MW) wurden
beispielhaft das Injektionssystem TOX Liquix Pro 1 hinsichtlich seiner Tragféhigkeit auf
Querzug untersucht.

Abb. 1: Befestigungssystem

Montagedaten

. Bohrerdurchmesser im Mauerwerk 16 mm / Setztiefe: 130 mm /
Bohrlochtiefe: 140 mm
. Anzugsmoment: 2 Nm
*  Siebhlse vollstandig mit Verbundmartel befllt / Gewindestange eingeklebt /
Aushartezeit: > 45 Minuten
V; »  Starke Anbauteil: 10 mm; Durchgangsloch im Anbauteil: 12 mm

Ergebnisse*

Vy Poroton-Ziegel Randabstand ¢ Querlast (horizontal) Vi , versuch Querlast (vertikal) Ve versuch
mm kN kN
S8-P 2120 3,59 4,09
Abb. 2: Lastrichtungen und $9-P 2115 3,08 6,19
Randabstand in der Laibung $10-MW > 140 3.46 423

* Charakteristische Versuchslasten aus Laboruntersuchung
Vz: Lastrichtung horizontal zum
freien Rand
Vy: Lastrichtung vertikal
c: Randabstand
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Beispielhaft wurde die praktische Anwendbarkeit auch fir nachfolgende Injektionsanker-
systeme fur verschiedene Poroton-Produkte unter Berlicksichtigung der Anforderungen
aus der ETB-Richtline untersucht und erfillen diese.

Montage in der Laibung (Querlast) - beispielhaft gepriifte

Befestigungsmittel

Poroton-Ziegel

S9-MWV/S10-MW"

Fischer FISV360S / Ankerstange FISAM10 x 150 / Siebhiilse FISH16 x 130 K
(Verankerungstiefe hef > 130 mm)

Randabstand: >80 mm

S9-P Randabstand: >80 mm
S8-P Randabstand: > 100 mm
S7,5-MwW Randabstand: >80 mm

Plan-Hochlochziegel-T 12-0,8 24,0

Randabstand: 270 mm

Plan-Hochlochziegel-T 20-1,2 24,0

Randabstand: 260 mm

Poroton-Ziegel

S9-MW

Wiirth WIT-VM-250 + Gewindestange M10 x 200 mm + Siebhiilse WIT-SH 16 x 175 mm
(Verankerungstiefe hef > 175 mm)

Randabstand: 275 mm

Poroton-Ziegel

S8-MW / S9-MW

Wiirth WIT-VM-250 + Gewindestange M10 x 150 mm + Siebhiilse WIT-SH 16 x 130 mm
(Verankerungstiefe hef > 130 mm)

Randabstand: > 125 mm

S9-P

Randabstand: 270 mm

D Prafwert kann auf der sicheren Seite liegend Glbernommen werden.

Montage auf der Fassade (Zuglast) - beispielhaft geprifte

Befestigungsmittel

Poroton-Ziegel

S7,5-MW (S9-MW / S10-MW)"

Fischer FISV360S / Ankerstange FISAM10 x 150 / Siebhiilse FISH16 x 130 K
(Verankerungstiefe hef > 130 mm)

Randabstand: 2 100 mm

T7-P(S7-P/T8-P))

Randabstand: > 100 mm

$8-P/S9-P

Randabstand: > 100 mm

Plan-T9 (-T8/-T10/-T12/-T14)"

Randabstand: > 100 mm

Plan-Hochlochziegel-T 20-1,2 24,0

Randabstand: > 100 mm

Poroton-Ziegel

$7,5-MW (S9-MW/ -S10-MW)"

TOX Set Wallix, bestehend aus Liquix Pro 1 +Gewindestange M12 A4 x 130 +
Siebhiilse 20 x 85mm
(Verankerungstiefe hef > 85 mm)

Randabstand: > 100 mm

T7-P(S7-P/T8-P)

Randabstand: > 100 mm

$8-P/S9-P

Randabstand: > 100 mm

Plan-T8 (-T9/-T10/-T12/-T14)"

Randabstand: > 100 mm

Poroton Plan-Hochlochziegel-T 12-0,8 24,0 Randabstand: > 100 mm

Poroton Plan-Hochlochziegel-T20-1,2 24,00 Randabstand: > 100 mm

Poroton Plan-Hochlochziegel-T 20-1,4 24,00 Randabstand: > 100 mm

D Prafwert kann auf der sicheren Seite liegend Glbernommen werden.

Alle Werte haben Empfehlungscharakter und sind mit dem Statiker, Prifstatiker oder der
Genehmigungsbehdrde abzustimmen.

Poroton

Lastfall "Querlast" in der Laibung

Lastfall "Zugbelastung" auf der
Fassade
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Schlitze und Aussparungen ohne statischen Nachweis fiir unverfiillte
Ziegel und verfillte Ziegel mit Kleinkammerlochung

Horizontale und schrage Schlitze ohne statischen
Nachweis in tragendem Mauerwerk
(nachtréaglich hergestellt nach DIN EN 1996-1-1, Tabelle NA. 20)

Wanddicke t Maximale Schlitztiefe tcnn in mm
inmm unbegrenzte Schlitzlange bei Schlitzlange maximal 1,25 m
(Abstand von Offnungen > 490 mm)

115 bis 149 - -

150 bis 174 - oY

175 bis 239 0" 25

240 bis 299 150 25

2300 20" 30

1) Die Schlitztiefe darf um 10 mm erhéht werden, wenn Werkzeuge verwendet werden,
mit denen die Tiefe genau eingehalten werden kann, z. B. Frasen. Bei Verwendung
solcher Werkzeuge diirfen auch in Wanden t = > 240 mm, gegeniberliegende
Schlitze mit jeweils 10 mm Tiefe ausgefiihrt werden.

Horizontale und schrage Schlitze sind zulassig:
. nur im Bereich 0,4 m ober- bzw. unterhalb der Rohdecke,
. nur an einer Wandseite.

Vertikale Schlitze und Aussparungen ohne statischen
Nachweis in tragendem Mauerwerk
(nachtréaglich hergestellt nach DIN EN 1996-1-1, Tabelle NA. 19)

Wanddicke t Maximale SchlitzmaBe bei unbegrenzter Schlitzlange in mm

in mm Tiefe teny Einzelbreite Gesamtbreite
auf2 m Wandlange

115 bis 149 10 100 -

150 bis 174 20 100 =

175 bis 199 30 100 <260

200 bis 239 30 125 300

240 bis 299 30 150 <385

2300 30 200 <385

«  Abstand der Schlitze von Offnungen = 115 mm,

. bei Verwendung von Frasen diirfen in 240 mm dicken
Wanden 10 mm tiefe Schlitze gegeniberliegen.

. Schlitze bis maximal 1 m tber FuBboden dirfen bei Wand-
dicken =240 mm bis 80 mm tief und 120 mm breit ausgefiihrt
werden.

Vertikale Schlitze und Aussparungen sind zudem ohne Nachweis
zulassig, wenn die auf T m Wandlange bezogenen Querschnitt-
schwachung nicht mehr als 6 % betragt und die Wand nicht

drei- oder vierseitig gehalten gerechnet ist. Hierbei missen der
Mindestabstand nach der o. a. Tabelle und bei Wanddicken ab 175
bis 299 mm eine Mindestwanddicke von 115 mm, bei Wanddicke
von 300 bis 364 mm eine Mindestwanddicke von 175 mm und bei
Wanddicken von mehr als 365 mm eine Mindestwanddicke von
240 mm eingehalten werden.

Bei Uberschreiten der in den o. a. Tabellen angefiihrten

Grenzwerte sind die Schlitze beim statischen Nachweis nach
DIN EN 1996-1-1/NA zu bericksichtigen.
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Zulassige Anordnung von Schlitzen

Verarbeitungstipp

Geeignete Prazisionswerkzeuge (z. B. Mauernutfrasen mit
Anschlag / Tiefenlehre oder Diamant-Trockenbohrkronen fur
Steckdosenbohrungen) sichern die Einhaltung der maximal zulas-
sigen Schlitztiefen.

Wichtig:

Um die Anforderungen
an die Luft- bzw. Winddichtheit
einzuhalten, sollten Schlitze

und Aussparungen sorgsam abge-
dichtet werden. Dies kann z. B.
bei Steckdosen durch sattes
Eingipsen oder Spezial-
einsatze erfolgen.




Schlitze und Aussparungen Dammstoff
verfiillte Ziegel mit GroBkammerlochung

Horizontale und schrage Schlitze sind zuldssig, wenn sie der Tabelle auf Seite 200 ent-
sprechen und bei der Bemessung berlicksichtigt werden.

Als rechnerischer Wandquerschnitt ist dabei die Steinbreite abziiglich der Dicke des
AuBenlangssteges und der Breite der duBeren Kammerreihe anzunehmen.

Nach DIN EN 1996 ohne Nachweis zuldssige horizontale und schrage Schlitze und Aus-
sparungen in tragenden Wanden (Wanddicke > 30 cm):

Schlitztiefe bis 30 mm
Schlitztiefe bis 20 mm

Schlitzldnge bis 1,25 m —
Schlitzlange unbegrenzt e

GemaB den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen kénnen vertikale Schlitze mit
einer Breite und Tiefe bis zu 35 mm ausgeflihrt werden.

Der Abstand vertikaler Schlitze muss von Offnungen mindestens 15 cm betragen. Es darf
maximal ein solcher Schlitz pro Meter Wandlange angeordnet werden. In Pfeilern und
Wandabschnitten mit < 1,0 Meter Ladnge sind vertikale Schlitze unzulassig.

Vorgenannte Sonderregeln fur Schlitze in Dammstoff verfillten Ziegeln bleiben auf
Grund der abweichenden Lochgeometrie bei den Perlit verfillten T7-P nach Zulassung
Z-17.21-1207, S8-P nach Z-17.21-1295 und S9-P nach Z-17.1-1173 unbericksichtigt. Hier
gelten die Angaben flir ohne Nachweis zuldssige Schlitze auf Seite 200 uneingeschrankt.

Aussparungen fiir Fallrohre mit Beriicksichtigung im statischen Nachweis

Zur Vermeidung von Warmebrucken sollten méglichst keine Schlitze in hochwarme-
dammenden AuBenwdnden angeordnet werden. Sind Aussparungen z. B. fur
Abwasserfallrohre in einer AuBenwand nicht zu vermeiden, sollten die Planziegel
geschnitten werden. Um den Warmebruckeneinfluss im reduzierten Bereich zu
verringern, sollten die Aussparungen mit Dammplatten ausgekleidet werden.

ca. 240 mm Putztragerplatte

/

.:

1. Schicht mit Aussparung

ca.200 mm

()

LA

2. Schicht mit Aussparung

Poroton

Schlitze vertikal

Systemskizze
Ohne rechnerischen Nachweis zulassig

Empfehlung

Zur Vermeidung von Warmebruicken in
der AuBenwand sind Aussparungen mog-
lichstin einer Innenwand anzuordnen. Aus
Schallschutzgriinden sollten sie allerdings
keinesfalls in Wohnungs- oder Haustrenn-
wanden liegen. Sinnvoll ist die Anordnung
von Fallrohren in entsprechenden Abmau-
erungen vor den tragenden AuB3en- und
Innenwanden.
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Ausfiihrungshinweise zur Luft- und Winddichtheit

Im Rahmen der energetischen Gebaudeplanung ist die Erstellung eines Luftdichtheits-
konzepts nach DIN 4108-7 und die damit verbundene fachgerechte Ausfiihrung von
Anschlussdetails und Wandabschllssen zur Erzielung einer luftdichten Gebaudehdille
erforderlich. Dies dient der Reduzierung von Warmeverlusten und dem Schutz der
Konstruktion vor Feuchteeintrag. Fiir ein Massivhaus aus Ziegeln gilt demnach, dass
nassverputztes Mauerwerk mit mindestens einer verputzten Oberflache grundsatzlich
luftdicht ist. Die dargestellten Anschlusspunkte (Vorschlage) sind im Rahmen der
Detailplanung besonders zu beachten.

Rollladenkasten AuBenwand
(Auflagerflache, Stirnseite) Dachanschluss

Tipp: Die Verwendung der Poroton Dammung-

Briustungsziegel stellt die Luftdichtheit
im Bereich der Fensterbriistungen
sicher.

dachbahn
Ziegel-
Rollladenkasten

ganzflachiger
Moértelabgleich

—— Mortel-
abgleich
(LM 21/
LM 36)

AuBenwand
Wienerberger Planziegel

Detailvorschlage Fensterbriistung Innenwande
Dachanschluss

Laibungs- und
Brustungsziegel ' '
senkrechtvermauert, ij
StoBfugen mit Diinnbett-

mértel (UberbindemaB
beachten)

AnBermandionstnarion: bellebig

A | e
Bauted: Haustrennwand
Detsil: Einbindung in Dachraum ]
i |

®Oe 00 ﬂ

Poroton-Anlegemortel
oder Leichtmauermortel
(Anschlussfuge ca. 1cm)

Bitumen-
dachbahn auf

Mobrtelabgleich
(LM 21/LM 36)

Materialbedarf je Ifdm. Fensterbristung:
8 Stuick Laibungs- und Briistungsziegel,
z.B.LZ-36,5/42,5/49,0-MW

Innenwand
Wienerberger Planziegel

=TT

Mauerkronen / Auflagerflachen
Esist erforderlich, dass der obere Wand-
Eine Vielzahl von Detailvorschléagen abschluss ,abgedeckelt” wird. Die Mini-
SRR UnEr malanforderung kann mit einem Abgleich
www.wienerberger.de zur Verfiigung N N

aus Mortel erfillt werden. Empfehlens-
wert ist der zusatzliche Einbau einer wind-
dichten Trennschicht aus Bitumenpappe.
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Lagern und allgemeine Verarbeitungshinweise

Lagern

Ziegel sorgfaltig abladen, bodenfrei
lagern, vor Schmutz und Witterungsein-
flissen schitzen.

Mauern

Planziegel werden mit Poroton-Diinnbett-
mortel verarbeitet (siehe auch ,Verarbei-
tung Poroton-Planziegel).

Blockziegel werden mit handelstblichem
Normalmortel bzw. zur Verbesserung der
Warmedammeigenschaft des Mauerwerks
auch mit Leichtmortel (LM 21 oder LM 36)
verarbeitet. Empfehlenswert sind Werk-
Trockenmortel.

Allgemein gilt:

. Méortelbereitung tberwachen.

*  Vollfugig mauern.

. Mauerwerk vor Feuchtigkeit
schitzen.

. Sauber mauern — GerUst sauber
halten.

. Mauerwerk bei Arbeitsunter-
brechung abdecken.

. Niederschlagswasser ableiten.

Mauerwerk ist vor Regen und Schnee

zu schiitzen (DIN EN 1996)

. Alle Baustoffe sind bereits vor der
Verarbeitung gegen Durchfeuchtung
zu schitzen.

*  VorArbeitsende sind alle Mauer-
kronen abzudecken.

. Bei langeren Standzeiten sind die
Fensterbriistungen und Mauerkro-
nen mit Folien oder dgl. abzudecken.

Mauerarbeiten im Winter

Nach DIN EN 1996 dirfen Mauerarbeiten
bei Frost nur unter Einhaltung beson-
derer SchutzmaBnahmen ausgefiihrt
werden. Bei Temperaturen <+5°Cdarf
der Poroton-Diinnbettmortel nicht mehr
verarbeitet werden.

Bei abnehmenden Temperaturen verlang-
samt sich die Festigkeitsentwicklung des
Mortels und kommt bei Frost praktisch
zum Stillstand. Frosteinwirkung im frithen
Stadium beeintrachtigt nachhaltig die
Mortelfestigkeit. Durch die Volumen-
vergréBerung von Wasser zu Eis wird
frischer und noch nicht abgebundener
Mortel in seinem Geflige zerstort.

Gefrorene Baustoffe diirfen grundsatzlich
nicht verarbeitet werden. Abhangig von
den AuBentemperaturen sind ggf. unten
stehende allgemeine SchutzmaBnahmen
vorzusehen.

Allgemeine SchutzmaBnahmen

. Bei Temperaturen unter +5°C sind
die Zuschlagstoffe und die unver-
mauerten Ziegel abzudecken.

. Die Verwendung von Frostschutz-
mitteln und / oder Auftausalzen
ist nicht zuldssig, diese schadigen
das Mauerwerk (Abplatzungen und
Ausblihungen).

*  Aufgefrorenem Mauerwerk darf
nicht weitergemauert werden.

. Durch Frost geschadigtes Mauerwerk
muss vor dem Weiterbau abgetragen
werden.

Verblendzigel
und -klinker

Die Verarbeitungshinweise ent-
nehmen Sie bitte der Broschiire

,Technische Information Vormauer-

ziege

|u

, die zum Download unter

www.wienerberger.de
zur Verfligung steht.

Poroton

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Ausfihrung des Mauerwerks aus
Poroton-Ziegeln gelten die Bestimm-
ungen der Norm DIN EN 1996 — Mauer-
werk Berechnung und Ausfiihrung —
sofern in den allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen nichts anderes
bestimmtist.

Witterungsschutz

Fensterbriistungen und Mauerkronen sind wahrend
der Bauphase gegen eindringendes Tagwasser
(Regen und Schnee) zu schiitzen.

Ableitung des Niederschlagswassers

Abdeckung der Mauerkronen

Bei Temperaturen am Tag und Nacht
unter +5 °C nicht mauern.

450 «xx Mauerwerk und Material vor Frost
schiitzen. Keine Frostschutzmittel fiir
den Mortel verwenden.
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AuBenputz

Voraussetzungen fiir sicheres
Verputzen

*  Ziegel auf Baustelle trocken lagern

. Fertiges Ziegelmauerwerk, Mauerkrone
und -bristung grundsatzlich vor Durch-
nassung schitzen

e Vollfugiges Vermérteln

. Lagerfuge ca. 12 mm mittlere Dicke flr
Poroton-Blockziegel

. Ca. 1 mm Lagerfuge fur Poroton-Planziegel

. Knirsch angelegte StoBfugen
bei verzahnten Ziegeln <5 mm

. Fehlstellen >5 mm gleich beim
Vermauern schlieBen

. Mischmauerwerk vermeiden,
um Schwindrisse auszuschlieBen

. Einhalten des UberbindemaBes

. Ausfuhrung des Mauerwerks nach
DIN EN 1996

Homogenes Mauerwerk =
sicheres Verputzen

ZIEG L

Putz auf Ziegelmauerwerk

Wichtige Erkenntnisse zum Verputzen
von Mauerwerk beinhaltet die Broschiire
Putz auf Ziegelmauerwerk vom
Bundesverband der Deutschen Ziegel-
industriee. V.

Download unter
www.ziegel.de/downloads

204 POROTON PLANUNGS- UND VERARBEITUNGSHANDBUCH

Wir empfehlen:

Mineralische Leichtputzsysteme oder Warmedammputzsysteme
nach DIN 18550 bzw. DIN EN 998-1. Putzprofile und Anputz-
leisten helfen bei der Festlegung und Einhaltung der Dicken von
Putzschichten und sichern die Randzonen des Putzes.

Verarbeitungshinweise

1. Das Mauerwerk aus Poroton-Ziegel ist von Staub und Schmutz
zu reinigen und ggf. vollflachig vorzunassen.

2. ImAllgemeinen kénnen Ziegel bei fachgerechter Anflihrung
ohne besondere Vorbereitungsarbeiten verputzt werden.
Der Unterputz wird zweischichtig ,nass in nass“ aufgetragen.

3. Derfrische Putzmortel ist vor zu schneller Austrocknung zu
schitzen und nétigenfalls durch Benetzen mit Wasser feucht

zu halten.

4. AuBenputze sollten eine mittlere Putzdicke von 20 mm haben.



Eine sichere Sache:

Die Kombination aus Ziegel,
Putz und Profilen!

Eignung mineralischer AuBenputze (Unterputze) auf Poroton-Mauerwerk

Leichtputz

Putzgrund Normalputz Typ! Typll Dammputz
Maschinenleichtputz Faserleichtputz, Ultraleichtputz

Gilt fiir Gibliche Putzflachen, z. B. auf regelgerecht ausgefiihrtem Mauerwerk nach DIN EN 1996/NA,
die keiner erhohten Beanspruchung ausgesetzt sind.

Poroton-S7/-57,5/
8 se v vvv vvv vvv
verfullt Poroton-T6,5/-T7/-T8 - VvV vvv vvv

Planziegel-T14 - vvv vvv vvv
unverfillt

Planziegel _ v VvV vvY

-T8/-19/-T10/-T12

" geeignet, wenn Empfehlung des Putzherstellers vorliegt

Besondere MaBnahmen, z. B. das Aufbringen eines Armierungsputzes mit vollflachiger
Gewebeeinlage auf den Unterputz, sind bei Putzflachen, bei denen das Putzsystem einer
erhéhten Beanspruchung ausgesetzt ist, erforderlich.

Hierzu zéhlen unter anderem:

. besondere Exposition der Fassade oder des Bauteils (z. B. Fensterlaibungsbereich)
*  Verwendung spezieller Oberputze (feinkérnig bzw. dunkle Fassadenbeschichtung)
. erhdhte Feuchtebelastung

. erhebliche UnregelmaBigkeiten im Putzgrund

nicht geeignet ¢ bedingtgeeignet v geeignet ¢'v'v besondersgeeignet
LeichtputzTypl:  Trockenrohdichte 1000 - 1300 kg/m3; Festigkeitsklasse CSII;
E-Modul 2500-5000 N/mm2; Putzmértelgruppe P Il nach DIN 18550

Leichtputz Typ Il:  Trockenrohdichte 600 -1100 kg/m3; Festigkeitsklasse CS |/ CSl;
E-Modul 1000 - 3000 N/mm?; Putzmoértelgruppe P Il nach DIN 18550

Poroton

Tipp

Eine mit fUhrenden
Herstellern abgestimmte
detaillierte Empfehlungsliste
geeigneter Putzsysteme auf
Poroton-Mauerwerk steht zum
Download unter
www.wienerberger.de zur
Verfligung!
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wienerberger ONE

Die neue Wandgeneration

wienerberger ONE ist eine ganzheitliche Systemlésung fir mono-
lithische AuBenwande inklusive aller Produktkomponenten: Vom
Mauerwerk aus Poroton-Ziegeln mit integrierter Dammung, tGber
den Poroton Nivelliermoértel und dem Terca Riemchenklebemor-
tel, bis hin zu den Terca Riemchen und dem Terca Fugenmértel.

Die Hightech-Systemldsung punktet mit wenigen sowie einfachen
Arbeitsschritten und mit optimal aufeinander abgestimmten
Produktkomponenten. Der Wegfall der Armierungslage und die
sehr kurze Standzeit des Nivelliermortels (ca. vier Stunden bis zur
Weiterverarbeitung) ermoglichen die zeitnahe Verarbeitung der
Riemchen noch am selben Tag. Eine exzellente Komplettlésung,
die durch Schnelligkeit und Effektivitat sowie durch Produkt-
qualitat und Sicherheit Gberzeugt.

Eine neue Wandgeneration, die mehr ist als die Summe ihrer
Einzelteile: ein Novum und richtungsweisend fiir ausgezeichnete
Systemlésungen, die wir mit einer Systemgarantie von sieben
Jahren gewahrleisten.

Die Vorteile:

1. Schnelligkeit

Schnelligkeit fordert Wirtschaftlichkeit und spielt bei der Bau-
stellenabwicklung eine zentrale Rolle. Da das System keine
Armierungslage benétigt, spart dies wiederum einen Arbeits-
schritt und somit ebenfalls Zeit. Der Nivelliermortel ersetzt die
reguldren Eigenschaften des Unterputzes und der Armierungs-
lage, sodass unter Normalbedingungen die Standzeit des Nivel-
liermortels ca. vier Stunden betragt und somit die Verarbeitung
der Riemchen am selben Tag erméglicht wird. Die sehr kurze
Standzeit des Nivelliermortels erzeugt ein hohes Tempo bei der
Verarbeitung des Wandaufbaus und fihrt somit zu einer schnellen
Baustellenabwicklung. Zum Vergleich: Bei der konventionellen
Bauweise betragt die Standzeit des Unterputzes unter Normal-
bedingungen ca. vierzehn Tage, zuzlglich der Trocknungszeit
der Armierungslage.

2. Einfachheit

Die Vereinfachung des Komplettsystems liegt insbesondere

auch darin, dass alle Produktkomponenten optimal aufeinander
abgestimmt sind und durch den Wegfall der Armierungslage
flhren wenige sowie einfache Arbeitsschritte zu einem sicheren
Ergebnis. Dartber hinaus erfolgt eine Materialeinsparung durch
den Einsatz des Nivelliermortels, der bereits ab 10 mm anwendbar
ist und nicht wie bei herkdbmmlichen Unterputzen erstab 15 mm.
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3. Sicherheit

Eine erstklassige Systemlésung dank optimal aufeinander
abgestimmter Produktkomponenten und bauphysikalischer
Eigenschaften, die Hochstleistungen bei Statik, Warme-, Brand-
und Schallschutz erzielen. Das Dauerstandverhalten und die
Witterungsresistenz des Komplettsystems wienerberger ONE ist
mit seinen Produktkomponenten, angefangen vom Hintermauer-
ziegel, dem Nivelliermortel, dem Riemchenklebemortel, bis hin
zu den Riemchen und dem Fugenmoértel, EOTA geprift (European
Organisation for Technical Assessment) sowie schlagregen-
bestandig durch Weatherproof-Technology.

4. Nachhaltigkeit

Die Verwendung von mineralischen, regionalen und langlebigen
Materialien leistet einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen
Bauen. Langlebigkeit schafft Wertbestandigkeit und zugleich
Ressourcenschonung.

5. Gestaltungsvielfalt

Die Verblenderoptik der Fassade aus Riemchen ist nicht nur
robust und langlebig, sondern bietet mit der freien Riemchen-
auswahl - ohne Einschrankung hinsichtlich der Wasseraufnahme
- ein breites Spektrum an Farben, Formaten und Oberflachen.
Abgerundet wird die Individualisierung der Gestaltungsvielfalt
mit einer erlesenen Farbauswahl des systemzugehorigen
Fugenméortels.



Poroton

Das System:

Mit Perlit verfullter
Poroton-Ziegel:
z.B. Poroton T7-P

Nivelliermortel:
Poroton Base

Riemchenklebemortel:
Terca Flex

Riemchen:
Terca

Fugenmortel:
Terca Solid
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Die Arbeitsschritte

1 Poroton-Mauerwerk vorndssen.

2 Nivelliermortel Poroton Base
aufspritzen oder mit der Kelle auftragen.

3 Nivelliermértel Poroton Base eben ver-
ziehen (fur die Arbeitsschritte 1 bis 3 die
Verarbeitungshinweise Nivelliermértel auf
Seite 209 beachten).

4 Riemchenklebemortel Terca Flex
aufkdmmen (,Floating”); empfohlene
Kammrichtung: vertikal.

7 Terca Riemchen ansetzen und
Ausrichten (fir die Arbeitsschritte 4 bis
7 die Verarbeitungshinweise Riemchen-
klebemortel auf Seite 209 beachten).

5 SchichtmaB festlegen und mit der Aus-
bildung der AuBenecken unter Verwen-
dung von Winkelriemchen beginnen.
(Fur die Ausbildung von Laufersturz-

kanten stehen Lauferwinkelriemchen

zur Verfligung).

8 Kellenfugenmoértel Terca Solid mit
Fugenkelle einbringen, verdichten und
glattstreichen (Verarbeitungshinweise
Fugenmortel auf Seite 210 beachten).

208 POROTON PLANUNGS- UND VERARBEITUNGSHANDBUCH

6 Rickseite der Terca Riemchen bzw.
Winkelriemchen vor dem Ansetzen mit
dem Riemchenklebemértel Terca Flex
dunn bestreichen (,,Buttering”).

.WI! 'H
=

9 Fir eine optisch ansprechende
Ausftihrung von Dehnungsfugen oder
Ubergangen zwischen Putz und
Riemchenoberflachen stehen
verschiedene Edelstahlprofile zur
Verfligung.




Verarbeitungshinweise

Nivelliermortel - Poroton Base:

Poroton Base ist ein flexibles mineralisches Fassaden-Nivellier-
putzsystem aus Werktrockenmortel (nach DIN EN 998-1), dass
die schnelle Basis flir den Riemchenauftrag bildet. Der Nivellier-
mortel Poroton Base bindet in wenigen Stunden ab, sodass die
Riemchen am selben Tag aufgeklebt werden kénnen. Im Zusam-
menspiel mit dem Riemchenklebemértel Terca Flex kommt es
im AuBenbereich auf dem monolithischen Poroton-Mauerwerk
zum Einsatz.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund aus Poroton-Mauerwerk muss fest, tragfahig,
verwindungssteif, frei von Staub, Verunreinigungen oder
Trennmitteln sein und die allgemeinen Anforderungen an den
Putzgrund aus Mauerwerk erfiillen. Das Mauerwerk vor Auftrag
des Poroton Base vorndssen, insbesondere bei hohen AuBen-
temperaturen und Trockenheit.

Anmischen:

Fir die Handverarbeitung Poroton Base im sauberen Anrihrgefa3
in klares Wasser mischen, bis ein klumpenfreier, geschmeidiger,
standfester Mortel entsteht. Nach einer kurzen Reifezeit sollte

zur Verbesserung der Geschmeidigkeit der Mortel vor Auftrag auf
den Untergrund nochmals durchgerihrt werden. Fiir die Maschi-
nenverarbeitung mit geeigneten Misch- und Férderpumpen muss
die konsistenzgebende Wassermenge eingestellt werden.

Verarbeitung:

Poroton Base-Moértel auf das ggf. vorgenasste Poroton-
Mauerwerk als vorbereitetem Putzuntergrund in einer Dicke

von 10-15mm auftragen, eben verziehen und ggf. nachschaben.
Poroton Base hat ein beschleunigtes Abbindeverhalten, Arbeits-
unterbrechungen von max. 15 Min. (bei kiihler Witterung

max. 25 Min.) sind moglich. Bei langeren Pausen Werkzeug bzw.
Maschinen/Schlduche reinigen. Mértel- und Wasserschlauche
nichtin der Sonne liegen lassen. Angesteiftes Material nicht mehr
verarbeiten. Eine Grundierung des Poroton-Untergrundes ist
nicht erforderlich, lediglich auf abweichenden Untergriinden

ist eine Vorbehandlung notwendig.

Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen
verlangern die Zeit fur die Verarbeitung und Belastung. Poroton
Base bei Temperaturen von Gber + 5 °C verarbeiten. Das Ansetzen
der Riemchen mit Terca Flex kann nach ausreichender Erhartung
der flachenfertigen Oberflache (bei +20 °C nach ca. 3 - 4 Stun-
den) erfolgen.

Poroton

Riemchenklebemortel - Terca Flex:

Terca Flex ist ein flexibel mineralischer Riemchenklebemértel,
zum Ansetzen keramischer Terca Riemchen auf der System-
komponente Poroton Base. Zum Herstellen eines flexiblen
Riemchenklebemortelbettes mit verringertem Abrutschverhalten
und verlangerter Verarbeitungszeit.

Anwendungsbereich:

Zum Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit verringertem
Abrutschverhalten und verlangerter Verarbeitungszeit. Die
Verarbeitungszeit betragt ca. 3 Stunden.

Vorbereitung des Untergrundes:
Der Untergrund aus Poroton Base muss fest, tragfahig, frei von
Staub, Verunreinigungen oder Trennmitteln sein.

Anmischen:

In das saubere AnriihrgefaB klares Wasser geben und so viel Terca
Flex-Pulver einmischen, dass ein klumpenfreier, geschmeidiger,
standfester Mortel entsteht. Zur Verbesserung der Geschmeidig-
keit sollte der Mortel vor Auftrag auf den Untergrund nochmals
durchgerihrt werden. Zum Anrihren von 25 kg Terca Flex-Pulver
werden ca. 11 Liter Wasser benétigt. Die Mortelkonsistenz kann
jeweils nach Art, GroBe und Gewicht der zu verlegenden
Riemchen angepasst werden.

Verarbeitung:

Der Riemchenklebemértel Terca Flex wird auf den Untergrund
aufgetragen und mit einem gezahnten Spachtel so abgekammt,
dass ein vollflachiges Kleben der Terca Riemchen gewahrleistet
ist. Es empfiehlt sich, die Verlegung im Buttering-Floating-
Verfahren vorzunehmen, um eine moglichst vollsatte Einbettung
zu erzielen.

Die Verlegeflachen dirfen jeweils nur so groB sein, dass Terca
Riemchen innerhalb der Einlegezeit leicht in das pastdse, feuchte
Mortelbett eingelegt werden kénnen. Die Riemchen kénnen bis
zu 30 Minuten nach dem Verlegen korrigiert werden. In Zweifels-
fallen sind Probeklebungen durchzufiihren.

Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen

verlangern die Zeit fir die Verarbeitung und Belastung. Terca Flex
bei Temperaturen von tber + 5 °C verarbeiten.
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Fugenmortel - Terca Solid:

Ressourcenschonende und nachhaltig hergestellte mineralische
Mortelkomponente im System wienerberger ONE zum
nachtraglichen zeitnahen Verfugen der Riemchenbekleidung
mit Fugenglattstrich.

Anwendung:

Flr einen optimierten Fassaden- und Witterungsschutz des
Systems wienerberger ONE ist Terca Solid leicht und geschmeidig
verarbeitbar, gut haftend in der Riemchenfuge und nach
Erhartung witterungs- und frostbestandig.

Vorbereitung:
Fir die Ausfihrung der Fugenarbeiten gelten allgemein die
Bestimmungen der VOB Teil C. Die zu verfugende Bekleidung aus

Terca Riemchen, verlegt mit dem Riemchenklebemértel Terca Flex

und auf dem Nivelliermortel Poroton Base, sollte getrocknet und
abgebunden sein. Die Fugen sind flankensauber von Mértelres-
ten des Riemchenklebers zu reinigen. Ausreichendes Vorndssen

beglnstigt eine dichte und kraftschlissige Haftung. Bei unglinsti-

gen Bedingungen, wie z. B. hohen Temperaturen, starker Zugluft,
ist das Fugennetz vor Einbringung des Fugenmortels besonders
vorzunassen.

Anmischen:

Sauberes Leitungswasser und saubere AnriihrgefaBe verwenden.
Beim Anmischen zunachst die vorgegeben Wassermenge von ca.
0,11/ kg Trockenmortelmasse in das Rihrgefal geben. Danach
Trockenmortel einstreuen und mit einem geeigneten Rithrwerk
ein homogenes und klumpenfreies Gemisch in erdfeuchter bis
schwach plastischer Konsistenz herstellen.
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Wichtig: Mortelpulver immer mit dem gleichen Wassergehalt
anmischen, da die unterschiedliche Wasserzugabe zu Farb-
abweichungen im Fugenbild fihren kénnen. Gleiches gilt fur
zusatzliche Wasserzugabe wahrend der Verarbeitung.

Verarbeitung:

Den Fugenmortel Terca Solid in einem Arbeitsgang verdichtend
mit dem Fugeisen in die StoB- und Lagerfugen der Riemchen-
bekleidung einbringen. Weitgehende Farbgleichheit wird dabei
durch gleichméBige Verarbeitung erzielt. Das Mauerwerk bei
Arbeitsunterbrechungen abdecken. Verarbeitbare Zeit

ca. 90 Minuten bei +20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Bereits angesteiften Mortel keinesfalls mit zusatzlichem Wasser
verdinnen bzw. aufmischen und weiter verarbeiten. Terca Solid
nicht mit anderen Produkten oder Fremdstoffen vermischen.
Nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter
+5°Cund bei zu erwartendem Nachtfrost verarbeiten. Gleiches
gilt bei Lufttemperaturen Gber + 30 °C, direkter Sonnenein-
strahlung, stark erwarmten Untergrinden und / oder starker
Windeinwirkung. Zur Vermeidung von Farbtonunterschieden
immer mit Material aus derselben Herstellcharge arbeiten.

Bei Nachlieferungen ist vor der Verarbeitung die Farbuber-
einstimmung zu prifen.

Nachbehandlung:

Der frische Mortel ist vor zu rascher Austrocknung und unguins-
tigen Witterungseinflissen wie z. B. Frost, Zugluft, direkter
Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung
zu schitzen, ggf. durch Abhangen mit Folie. Feuchthalten,

z.B. durch Besprihen, verhindert das Aufbrennen bzw. Verdursten
des Mortels. Verwendete Werkzeuge und Gerate sind sofort
nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.



Weitere technische Hinweise

48 Stiick/m? werden bei einem NF und 64 Stiick/m? bei einem
DF Riemchen benétigt. Weitere Bedarfsmengen je m? kénnen
angefragt werden.

GemapB der DIN EN 14411 missen Riemchen definierte Anforde-
rungen erfillen. Die Produktanforderungen sind abhangig von
den zur Anwendung kommenden Wandsystemen.

Zur Vermeidung schadlicher Spannungen in der AuBenwand-
bekleidung sollten Bewegungsfugen angeordnet werden. Die
DIN 18515-1 empfiehlt bei groBen Fassadenflachen Abstande
von ca. 6 m fur vertikale und ca. 3 m (Geschosshohe) fur horizon-
tale Fugen. Bei kleineren Objekten (z. B. Einfamilienhdusern)
reicht erfahrungsgemaB eine vertikale Dehnungsfuge je
Gebaudeecke. Die Dehnungsfugen durchdringen nicht die
Nivelliermdrtelschicht!

Arbeitszeit-Richtwerte (Erfahrungswerte)

Position Arbeitszzeitrichtwert

Untergrund vorbereiten (abfegen, ggf. vornassen)

Nivelliermortel, 10 bis 20 mm dick

Armierungslage inkl. Gewebe 2
Entfallt bei wienerberger ONE! 0,45h/m

0,85 h/m?

Montage NF-Riemchen im Floating-Buttering-Verfahren 1,10 h/m?
Montage DF-Riemchen im Floating-Buttering-Verfahren 1,45 h/m?
Verfugung (mit Fugeisen) 0,40 h/m?
Zulage fiir Eckausbildung mit Eckwinkelriemchen 0,60 h/Ifm

Zur Vermeidung schadlicher Spannungen sind Riemchenbeklei-
dungen auf groBen Fassadenflachen durch Feldbegrenzungsfu-
gen (Dehnungsfugen an der Fassadenoberflache) in Abschnitte
zu gliedern. AuBer bei Gebaudetrennfugen, die das tragende
Mauerwerk inklusive der Fassadenbekleidung trennen missen,
dienen erforderliche Feldbegrenzungsfugen bei wienerberger
ONE lediglich der Trennung des keramischen Belags.

Die Anwendungsnorm flirangemoértelte AuBenwandbekleidun-
gen DIN 18515-1 fordert horizontale Dehnungsfugen alle 3 m

und vertikale Dehnungsfugen alle 6 m. Auf Basis langjahriger
Erfahrungen und zahlreicher schadenfreier Ausfiihrungsbeispiele
kénnen die Abstéande der horizontalen Dehnungsfugen auf ca.

6 m (z.B. alle zwei Geschosse) und die Absténde der vertikalen
Dehnungsfugen auf 8 bis 12 m erweitert werden.

An GebdudeauBenkanten sollte grundsatzlich eine vertikale Deh-
nungsfuge, idealerweise unter Verwendung von Winkelriemchen
angeordnet werden.

Poroton

Profi-Service

Terca Fassadenplanung

Mit unserer Terca Fassadenplanung
gestalten Sie das Gesicht Ihres
Gebaudes. Wir begleiten Sie, von
Materialauswahl bis zu technischen
Konstruktionsdetails, ganz nach
Ihren Wiinschen.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.wienerberger.de/
profi-services
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Prinzipskizze
Abdichtung gegen Bodenfeuchte

Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung

Im modernen Hochbau werden Kellerraume meist zur hochwertigen Nutzung

geplant und gebaut. Diese MaBgabe fiihrt zu erhéhten Anforderungen an die Trockenheit
der Bauteiloberflachen und die Raumluft. Aus bauphysikalischen und bautechnischen
Griinden ist es daher naheliegend, auch im Kellergeschoss das filr die weiteren

Geschosse geplante Mauerwerk einzusetzen.

Ziegelmauerwerk eignet sich auf Grund seiner Tragfdhigkeit und Formbestandigkeit
kombiniert mit glinstigen bauphysikalischen Eigenschaften wie Warmeschutz und
Feuchtebestandigkeit bestens auch als Baustoff fir den Kellerbau.

Die Abdichtung erdberiihrter Bauteile regelt DIN 18533. Diese Normenreihe gliedert

sich in folgende Teile:

. DIN 18533-1: Anforderungen, Planungs- und Ausflihnrungsgrundsatze

. DIN 18533-2: Abdichtung mit bahnenférmigen Abdichtungsstoffen
. DIN 18533-3: Abdichtung mit fliissig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen.

In Abhangigkeit der Wassereinwirkungsklassen bietet die nachfolgende Tabelle
bauteilbezogen einen Uberblick der méglichen Abdichtungsbauarten.

Abdichtungsbauarten nach Tab. 1 und 4 bis 8, DIN 18533-1 (Jul. 2017)

Klasse  Artder Einwirkung
W1-E Bodenfeuchte

und nichtdriickendes Wasser

Bauteil

Bodenplatte

Abdichtungsbauart mit

Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

Aufbau nach
DIN 18533-2, Tab. 9

Kunststoff-oder Elastomerbahnen

DIN 18533-2, Tab. 17

PMBC, Asphaltmastix, Gussasphalt, MDS

DIN 18533-3, Tab. 1

keine Abdichtung

altern.8.5.2/8.5.4.2

Erdberiihrte
Wand

Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

DIN 18533-2, Tab. 9

Kunststoff- oder Elastomerbahnen

DIN 18533-2, Tab. 17

PMBC?

DIN 18533-3, Tab. 1

MDS®

DIN 18533-3, Tab. 1

W2.1-E  Driickendes Wasser - MaBige
Einwirkung von driickendem

Wasser <3 m Eintauchtiefe

Erdberiihrte
Bauteile

Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

DIN 18533-2, Tab. 9

Kunststoff- oder Elastomerbahn

DIN 18533-2, Tab. 17

PMBC?

DIN 18533-3, Tab. 1

W2.2-E  Driickendes Wasser - Hohe

Einwirkung von driickendem

Wasser >3 m Eintauchtiefe

Erdberiihrte
Bauteile

Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

DIN 18533-2, Tab. 9

Kunststoff-oder Elastomerbahn

DIN 18533-2, Tab. 17

W3-E Nichtdriickendes Wasser auf erdiiberschiitteten Decken — siehe DIN 18533-1, Nr. 8.7

W4-E Spritzwasser und Bodenfeuchte
am Wandsockel sowie Kapillar-

wasser in und unter Wanden

Abdichtung

an Wandsockeln
Abdichtung
inund unter
Wanden W4-E

Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

DIN 18533-2, Tab. 9

Kunststoff- oder Elastomerbahn

DIN 18533-2, Tab. 17

risstiberbriickende MDS®

DIN 18533-3, Tab. 1

FLKO)

DIN 18533-3, Tab. 1

PMBC?

DIN 18533-3, Tab. 1

a) pMBC= Polymer Modified Bituminous Thick Coatings = Bitumendickbeschichtung
b) MDS = Mineralische Dichtungsschlamme
) FLK= Flussigkunststoff-Abdichtungssystem

Die erforderliche Abdichtung von Ziegelmauerwerk ist zuverlassig mit den unter-
schiedlichen bahnenférmigen oder flissigen Abdichtungsstoffen einfach, schnell und
wirtschaftlich plan- und ausfuhrbar.
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Typische Schichtenfolgen fiir die Abdichtung von erdberihrten
KellerauBenwanden bei W1-E und W2-E

Beispiele fiir den Aufbau erdberihrter
KellerauBenwande bei W1-E

1 KellerauBenwand
ggf. mit Untergrundbehandlung
und / oder Ausgleichsschicht

2 Abdichtungsschicht

3 weitere Funktionsschicht:
3.1 Schutzlage mit Gleitschicht
3.2 Dran- und Filterschicht
mit Gleitschicht
3.3 Perimeterdammung
ggf. mit Gleitschicht

4 Verfullmaterial (Arbeitsraum)

Abb. nach DIN 18533

Beispiel fir den Aufbau erdberiihrter
KellerauBenwande bei W2-E

1 KellerauBenwand
ggf. mit Untergrundbehandlung
und / oder Ausgleichsschicht

2 Abdichtungsschicht

3 Schutzschicht
ggf. auf Gleitschicht

4 Verfullmaterial (Arbeitsraum)

Abb. nach DIN 18533

Poroton

ZIEG=L

LEXIKON

MAUERWERK

2018

Das Ziegellexikon vom Ziegel-
zentrum Sud bietet im Kapitel

Feuchteschutz vielfaltige

Hinweise zur Beanspruchung
erdberlihrter Bauteile, Not-

wendigkeit von Abdichtungen,

Planung und Ausfiihrung und

zu den geltenden Regelwerken.
Die Inhalte stehen online
unter www.ziegel.de zur freien

Verfligung.
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Lehmbloc®

Traditionell. Natiirlich. Innovativ.

Unsere Lehmsteine sind in finf verschiedenen Ausfiihrungen erhéltlich. Alle entsprechen
den Anforderungen DIN 18945, AK Il. Alle tragenden Lehmbloc® Lehmsteine kénnen

far Mauerwerk nach DIN 18940 verwendet werden. Erganzt wird das Portfolio um den
Lehmbloc-Mauermoértel. Nahere Angaben zu den Produkten finden Sie in unseren Techni-
schen Datenblattern.

Von der Planung bis zum fertigen
Objekt, von der Wahl des Rohstoffs
bis hin zu architektonischen Details:
Der fortschreitende Klimawandel
fordert neue, nachhaltige Lésungen
bei der Planung und Umsetzung von
Gebauden.

Mit den Lehmbloc® Lehmsteinen
von wienerberger entstehen lang-
lebige, asthetische Gebaude, die
hohe Anspriiche an nachhaltiges
Bauen erfiillen und fiir ein gesundes
und umweltfreundliches Raumkli-
ma sorgen.

Lehm eignet sich aufgrund seiner
materialtypischen Eigenschaften
wie kaum ein anderer Rohstoff fiir
eine zukunftsorientierte, nachhaltige
Bauweise.

Er ist weltweit verfligbar, ressour-
censchonend und zu 100 % kreislauf-
fahig: Lehmwande lassen sich nach
Ruckbau vollstandig recyceln und als
Baustoff wiederverwenden.

Lehm schafft diffusionsoffene und
atmungsaktive Oberflachen, die
Luftfeuchtigkeit aufnehmen und
gleichmaBig wieder abgeben und

auf diese Weise fiir ein natirliches,
gesundes Raumklima sorgen. Dank
ihrer hohen Dichte bieten Lehmsteine
exzellenten Schallschutz und tragen
damit zu einem hohen Wohlgefiihl in
Innenraumen bei.

Zudem lasst sich Lehm hervorragend
mit anderen Baustoffen kombinieren
und ist daher ideal flr

Gebaude in Hybridbauweise geeig-
net — ein Trend, der in den kommen-
den Jahren weiter an Bedeutung
gewinnen wird.

LEHMBLOC-

MAUERMORTEL
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Lehmbloc®-1,8

» groBformatiger Lehmstein nach DIN 18945, AK Il
»  flrtragendes Mauerwerk nach DIN 18940
* Lehmstein, tragend,
DIN 18945 -sg4-11-1,6 - 5DF
*  Formate:
300x240x 113 mm
oder um 90° gedreht
240x300x 113 mm

Lehmbloc®-2,0

»  kleinformatiger Lehmstein nach DIN 18945,
AK I
e flrtragendes Mauerwerk nach DIN 18940
* Lehmstein, tragend,
DIN 18945 -s4 - 11 - 1,8 - HF bzw. NF
*  Formate:
240x 115x 113 mm (HF/2 DF)
240x 115x71 mm (NF)

Lehmbloc®-T-1,4

» groBformatiger Lehmstein nach DIN 18945, AK Il
»  flr nicht tragendes Mauerwerk
*  Lehmstein, nicht tragend,
DIN 18945 -sg4-11-1,4-6DF
e Format:373x 115x238 mm

Lehmbloc®-Mauermértel

*  Lehm-Mauermortel fur Lehmsteine der AK |
oderll

»  flrtragendes und nicht tragendes Mauerwerk

*+  Lehm-Mauermoértel nach DIN 18946



Systemldsung aus einer Hand

Wir von wienerberger tragen unserer Verantwortung mit einem
stetig wachsenden, klimabewussten Sortiment Rechnung und
schaffen ein Angebot mit innovativen Nachhaltigkeitslésungen
fur jeden Bedarf.

Fir das Bauen mit Lehm bieten wir lhnen unterschiedliche Lehm-
steine flr verschiedene Einsatzbereiche sowie den dazugehori-
gen Lehm-Mauermortel an. Weiterflihrende Informationen zu
den Produkten, Verarbeitungshinweise und eine umfassende,
persdnliche Beratung machen den wienerberger Service kom-
plett.

Die Vorteile auf einen Blick

Nachhaltig
und natiirlich

*  Material aus eigenen Gruben

*  Freivon chemischen Zusatzen

e Herstellung ohne Brennprozess — Lehmsteine werden
getrocknet

*  Niedriges GWP (Global Warming Potential)

*  Recyclebar: Lehmsteine kdnnen nach Abbruch des Gebau-
des zu 100 % wieder zu neuen Lehmsteinen mit gleichen
Eigenschaften verarbeitet werden.

Gesund
und effizient

* Lehmsteine regulieren die Luftfeuchtigkeit auf natiirliche
Weise im Bereich von etwa 40 bis 60 % relativer Luftfeuch-
tigkeit:

In diesem Bereich fuihlen sich Menschen am wohlsten und
es wird ein gesundes Raumklima geschaffen.

*  Hohe Speicherfahigkeit von Warmeenergie: Dadurch regu-
liert Lehm die Temperatur, reduziert den Energiebedarf fiir
Heizung sowie Kiihlung und senkt somit die Betriebskosten.

Individuell
und asthetisch

e Kleinformate kénnen sowohl verputzt als auch als
Sichtmauerwerk gestaltet werden.

*  Vielfaltige Gestaltungsmdglichkeiten fiir groBe Flachen
oder einzelne Akzente

Technisch
uberzeugend

e Schwer entflammbar (Baustoffklasse A1)

e Guter Schallschutz durch eine hohe Werkstoffdichte

*  Geeignetauch fir mehrgeschossige Gebdude nach DIN
18940

* ldeal fir Hybridbauweise in Kombination mit anderen Bau-
stoffen

*  Moderne Herstellungsverfahren kombiniert mit handwerk-
lichem Kénnen: Exakt hergestellte Lehmbloc®-Lehmsteine
bieten gleichermaBen dem versierten Lehmhandwerk als
auch ausfiihrenden Bauunternehmen des klassischen Mas-
sivbaus eine einfache und schnelle Verarbeitung.

Die wienerberger
Systemlésung

*  Normgerecht: Lehmsteine gefertigt gemaB DIN 18945 fir
tragendes Lehmsteinmauerwerk nach DIN 18940

*  Anwendungsgerechtes Bauen durch Kombination von
Wanden aus Lehmsteinen und gebrannten Ziegeln innerhalb
eines Gebaudes

*  Moderne, klimafreundliche Architektur fur verschiedenste
Gebaudetypen

Der wienerberger
Service

*  Langjahrige Erfahrung und detailliertes Fachwissen

¢ Begleitung und Unterstitzung durch wienerberger Fachbe-
rater und Anwendungstechniker

e Realisierung individueller L6sungen

¢ Interne Qualitatskontrollen

*  Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der
Produkte
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Allgemeine Vorbemerkungen zu Leistungsbeschreibungen
und Ausschreibungstexten mit Poroton-Mauerwerk

Der Bauausfliihrung liegen die Architektenplane, die statische
Berechnung mit den Positionsplanen, die einschlagigen

DIN-/ EN-Vorschriften inkl. der Einfihrungserlasse der Bundes-
lander zu diesen Normenwerken, bauaufsichtliche Zulassungen
sowie die besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers
mit Sicherheitsbestimmungen und zusatzlichen technischen
Vorschriften zugrunde.

Die folgenden Baunormen, Richtlinien und Schriften
sind besonders zu beachten:

. DIN EN 1996 ,,Mauerwerk, Ausflihrung und Bemessung”

. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen / Bauart-
genehmigungen fir Poroton-Ziegel

. DIN EN 771-1 , Festlegung fiir Mauersteine —

Teil 1: Mauerziegel”

. DIN 20000-401 Anwendung von Bauprodukten in
Bauwerken Regeln fir die Verwendung von Mauerziegeln
nach DIN EN 771-1

. DIN 4103-1 Nichttragende innere Trennwande,
Anforderungen und Nachweise

« VOB/CATVDIN 18299, Aligemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art”

¢ VOB/CATVDIN 18330, Maurerarbeiten”

. allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-900 /
Z-17.1-981 ,,Ubermauerung und Bemessung von Ziegel-
stlirzen”, sowie die Bemessungstabellen flir Ziegel-
flachstirze

. allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-1083 flr
Flachstlrze mit unvermortelten StoBfugen

. DIN 18202 , Toleranzen im Hochbau — Bauwerke”

. Normenreihe DIN 4102 ,,Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen”,

. Normenreihe DIN 4108 ,Warmeschutz und Energie-
Einsparung in Gebduden”,

. Normenreihe DIN 4109 ,,Schallschutz im Hochbau”,

. gultige Fassung des Gebaudeenergiegesetzes

. Merkblatt der Bauberufsgenossenschaft Bayern und
Sachsen Uber das Aufmauern von Wandscheiben

¢ Anwendungstechnische Informationen der Ziegelindustrie

¢ Verarbeitungshinweise der Ziegelhersteller

Die Leistungen umfassen grundsatzlich das Herstellen des
Mauerwerks einschlieBlich Liefern aller Materialien und Gerate.
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Technische Vorbemerkungen zur Leistungsbeschrei-
bung

. Das Mauerwerkist in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht,
aus Planhochlochziegeln der Hohe 249 mm und einer Lager-
fuge aus Dinnbettmortel entsprechend der jeweiligen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und DIN EN 1996
herzustellen - einschlieBlich erforderlicher Erganzungs- und
Ausgleichsziegel.

. Fir die Ausfihrung des Mauerwerks gelten die Bestim-
mungen der Norm DIN EN 1996, sofern in den jeweiligen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen nichts anderes
bestimmt ist.

. Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dinnbett-
verfahren ohne StoBfugenvermortelung auszufihren. Fir die
Herstellung des Mauerwerks darf nur ein Dinnbettmortel
nach Zulassung verwendet werden. Die Verarbeitungsricht-
linien fur den jeweiligen Dinnbettmortel sind zu beachten.
Das Mauerwerk istim Verband mit versetzten StoBfugen
herzustellen. Es ist ein UberbindemaB von i > 0,4 h einzu-
halten (siehe DIN 1996, Kapitel 8.1.4 (NCI)).

. Der Dinnbettmortel ist vollflachig auf die Lagerflachen der
Planziegel aufzutragen.

. Far die Verarbeitung des Dinnbettmortels sind die speziel-
len Mortelwalzen des Ziegelherstellers zu verwenden. Die
Verarbeitungshinweise des Ziegelherstellers und Mortel-
herstellers sind zu beachten.

. Die Planhochlochziegel mit StoBfugenverzahnung sind dicht
aneinander (,,knirsch”) zu stoBen, anzudricken und lot- und
fluchtgerechtin ihre endgultige Lage zu bringen. Bei StoB3-
fugenbreiten Glber 5 mm mussen die Fugen beim Mauern
beidseitig an der Wandoberflache mit Mértel verschlossen
werden (DIN EN 1996).

*  StoBfugen>5mm oder Fehlstellen an den Steinen sind mit
geeignetem Mortel zu schlieBen.

. Das Anlegen der ersten Steinschicht hat grundsatzlich

mit Zementmortel MG Il oder speziellem Anlegemoértel

(Dicke max. 3 cm) zu erfolgen. Die Hohenausgleichsschicht

wird nicht gesondert berechnet, sondern ist in den m? Preis

einzukalkulieren.

Toleranzen der BauwerksmaBe, Winkelabweichung und

Ebenheitsabweichung sind in den durch DIN 18202 - Tole-

ranzen im Hochbau, Bauwerke - zuldssigen Grenzen méglich.

. Wande ohne besondere Anforderungen an den baulichen
Schallschutz sind untereinander in StumpfstoBtechnik zu
verbinden. Hierbei missen in den Lagerfugen mindestens
jeweils 2 Mauerwerksverbinder in den Drittelspunkten der
Wandhohe flr StumpfstoB geeignete Edelstahl Mauerwerks-
verbinder eingebaut werden. Die StumpfstoBanschlussfuge
ist mit Mortel vollflachig zu verschlieBen. StumpfstdBe
werden nicht gesondert vergltet.

Bei der Erstellung von schalltechnisch relevanten Wanden,
z.B. bei Wohnungstrenn- oder Treppenhauswanden im
mehrgeschossigen Wohnbau, ist eine Anbindung an an-
grenzende AuBenwande durch Ein- bzw. Durchbindung der
StumpfstoBtechnik vorzuziehen.



Horizontale Dichtungsbahnen in Mauerwerk als Abdichtung
gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit sind nach

DIN 18533 auszufiihren.

Gemauerte nichttragende Wande sind am Wandkopf zu
entkoppeln, damit keine Lasten durch spatere Deckendurch-
biegung eingeleitet werden. AuBerdem erfolgt die Trennung
von der unteren Geschossdecke durch Einlage z. B. einer
Mauerwerksabsperrbahn R500 besandet.

Nichttragende Innenwande sollten mdglichst spat, z. B. nach
Fertigstellung des Rohbaus aufgemauert werden.

Besondere Leistungen

Allgemeine SchutzmaBnahmen und Mauerarbeiten im Winter

Mauerwerk ist vor Regen und Schnee zu schiitzen

(DIN EN 1996).

Ziegel sorgfaltig abladen, bodenfrei lagern, vor Schmutz und
Witterungseinflissen schiitzen.

Alle Baustoffe miissen bereits vor der Verarbeitung gegen
Durchfeuchtung geschitzt werden.

Bei Arbeitsende und insbesondere bei langeren Stand-
zeiten sind Fensterbristungen und Mauerkronen mit Folie,
Bitumenbahn o. a. abzudecken. Nach VOB / C ATV DIN 18299
Nr. 4.1.10 ist das Sichern der Arbeiten gegen Niederschlags-
wasser, mit dem normalerweise gerechnet werden muss und
seine eventuell erforderliche Beseitigung eine Vorgabe flr
alle Mauerwerksbaustoffe.

Bei Temperaturen <+ 5° C sind besondere Schutzmal3-
nahmen vorzusehen.

Gefrorene Baustoffe dlrfen grundsatzlich nicht verarbeitet
werden. Abhangig von den AuBentemperaturen sind ggf.
folgende SchutzmaBnahmen vorzusehen:

Bei Temperaturen <+ 5° C darf der Poroton-Diinnbettmértel
nicht mehr verarbeitet werden. Bei abnehmenden Tempe-
raturen verlangsamt sich die Festigkeitsentwicklung des
Mortels und kommt bei Frost praktisch zum Stillstand.
Frosteinwirkung im frilhen Stadium beeintrachtigt nachhaltig
die Mortelfestigkeit. Durch die VolumenvergréBerung von
Wasser zu Eis wird frischer und noch nicht abgebundener
Mortel in seinem Geflige zerstort.

Bei Temperaturen <+5° C missen die Zuschlagstoffe und die
unvermauerten Ziegel abgedeckt werden.

Frostschutzmittel und / oder Auftausalze sind nicht zulassig.
Diese schadigen das Mauerwerk (Abplatzungen und
Ausbluhungen).

Auf gefrorenem Mauerwerk darf nicht weitergemauert
werden.

Durch Frost geschadigtes Mauerwerk muss vor dem
Weiterbau abgetragen werden.

Poroton

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung:

. Far die Ausfiihrung des Mauerwerks aus Plan- oder Block-
ziegeln bzw. Poroton-P oder -MW gelten die Bestimmungen
der Norm DIN EN 1996 — Mauerwerk Berechnung und
Ausflihrung - sofern in den zugehdrigen Zulassungen nichts
anderes bestimmt ist.

Mauern

. Planziegel werden mit Poroton-Diinnbettmortel verarbeitet.

. Poroton-P oder MW werden mit dem VD-System erstellt.

. Poroton Dryfix Mauerwerk wird mit Dryfixkleber erstellt

. Die erste Schicht von Planziegelmauerwerk wird mit
handelsublichem Normalmértel (M 10) bzw. dem Poroton
Anlegemortel maxit therm 825 mit verbesserten Warme-
dammeigenschaften angelegt. Empfehlenswert sind Werk-
Trockenmortel.

Allgemein gilt:

. Mértelbereitung Gberwachen.

*  Vollfugig mauern.

. Mauerwerk vor Feuchtigkeit schitzen.

. Sauber mauern — Geriist sauber halten.

. Mauerwerk bei Arbeitsunterbrechung abdecken.
. Niederschlagswasser ableiten.

Alle Ausschreibungstexte
finden Sie zum Download auf
www.wienerberger.de

im MenUpunkt Beratung & Service
— Planung
— Ausschreibungstexte

www.wienerberger.de/
beratung-und-service/planung/
ausschreibungstexte
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Kalkulationsrichtzeiten (ARH-Richtzeiten)

Die folgenden Angaben zu den Kalkulationsricht- und Teilzeiten fur Ziegelmauerwerk sind dem Handbuch-Arbeitsorganisation Bau,
Mauerarbeiten mit groB- und kleinformatigen Steinen, Ausgabe 2023, entnommen und erheben nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit.

. 5 Materialbedarf Ziegel Arbeitszeitrichtwerte Mauerwerk (ARH)
Rohdichte .
. Wanddicke Abmessung «
Produktbezeichnung klasse Format Volumenwert h/m3 Flachenwert h/m?
kg/dm?] [em] LxBxH[cm] ca. Stiick/m®  ca. Stiick/m?2
9 voll gegliedert voll gegliedert
Planziegel
36,5 12DF 24,8%x36,5%24,9 44 16 - - 0,40* bis 0,80*
Poroton-T6,5-P 0,50
42,5 14 DF 24,8x42,5%24,9 38 16 - - 0,40* bis 0,90*
36,5 12DF 24,8x36,5%x24,9 44 16 1,20 1,37 0,43 0,50
Poroton-T7-P 0,55 42,5 14 DF 24,8x42,5%x24,9 38 16 1,15 1,32 0,49 0,56
49,0 16 DF 24,8x49,0x24,9 33 16 1,28 1,49 0,63 0,73
30,0 10DF 24,8x30,0%24,9 54 16 1,25 1,45 0,38 0,44
Poroton-T8-P 0,60 36,5 12DF 24,8%x36,5%24,9 44 16 1,20 1,37 0,43 0,50
42,5 14 DF 24,8x42,5%24,9 38 16 1,15 1,32 0,49 0,56
36,5 12DF 24,8x36,5%x24,9 44 16 1,22 1,39 0,44 0,51
Poroton-S7-P 0,65
42,5 14 DF 24,8x42,5%24,9 38 16 1,15* 1,32* 0,49* 0,56*
36,5 12DF 24,8x36,5%x24,9 44 16 1,26 1,43 0,46 0,52
Poroton-S8-P 0,75 42,5 14DF 24,8x42,5%249 38 16 - - - -
49,0 16 DF 24,8x49,0%24,9 33 16 - - - -
36,5 12 DF 24,8%x36,5%24,9 44 16 16 13 0,6 0,52
Poroton-S9-P 0,75
42,5 14 DF 24,8x42,5%24,9 38 16 - - - -
36,5 12DF 24,8x36,5%24,9 44 16 1,20 1,37 0,43 0,50
Poroton-T7/T8-MW 0,55 42,5 14DF 24,8x42,5%24,9 38 16 1,15 1,32 0,49 0,56
49,0 16 DF 24,8x49,0x24,9 33 16 1,28 1,49 0,63 0,73
24,0 8DF 24,8%24,0%24,9 67 16 1,63 1,92 0,39 0,46
30,0 10DF 24,8x30,0%24,9 54 16 1,27 1,47 0,39 0,45
Poroton-T8-MW 0,65
36,5 12DF 24,8%x36,5%24,9 44 16 1,22 1,39 0,44 0,51
42,5 14 DF 24,8x42,5%24,9 38 16 1,15* 1,32* 0,49* 0,56*
36,5 12DF 24,8x36,5%x24,9 44 16 1,24 1,41 0,45 0,52
Poroton-S7,5-MW 0,70
42,5 14DF 24,8x42,5%24,9 38 16 1,15* 1,32* 0,49* 0,56*
36,5 12DF 24,8x36,5%24,9 44 16 1,26 1,43 0,46 0,52
Poroton-S8-MW 0,75 42,5 14 DF 24,8x42,5%24,9 38 16 - - - -
49,0 16 DF 24,8x49,0%24,9 33 16 - - - -
36,5 12 DF 24,8%x36,5%24,9 44 16 1,26 1,43 0,46 0,52
Poroton-S9-MW 0,80
42,5 14 DF 24,8x42,5%24,9 38 16 - - - -
30,0 10 DF 24,8x30,0x24,9 54 16 1,31 1,52 0,40 0,46
Poroton-S10-MW 0,80 36,5 12DF 24,8x36,5%24,9 44 16 1,26 1,43 0,46 0,52
42,5 14 DF 24,8x42,5%249 38 16 - - - -
36,5 12DF 24,8x36,5%24,9 44 16 1,22 1,39 0,44 0,51
Plan-T8 0,60 42,5 14 DF 24,8%x42,5%249 38 16 1,15 1,32 0,49 0,56
50,0 16 DF 24,8x49,0%24,9 33 16 1,28 1,49 0,63 0,73
30,0 10 DF 24,8x30,0x24,9 54 16 1,27 1,47 0,39 0,45
Plan-T9 0,65 36,5 12DF 24,8x36,5%x24,9 44 16 1,22 1,39 0,44 0,51
42,5 14 DF 24,8x42,5%x24,9 38 16 1,15* 1,32* 0,49* 0,56*
30,0 10DF 24,8x30,0x24,9 54 16 1,27 1,47 0,39 0,45
Plan-T10 0,65
36,5 12DF 24,8x36,5%24,9 44 16 1,22 1,39 0,44 0,51
24,0 10DF 30,8x24,0x24,9 54 13 1,33 1,54 0,32 0,37
Plan-T14 0,70 30,0 10DF 24,8x30,0%24,9 54 16 1,29 1,50 0,39 0,45
36,5 12DF 24,8%x36,5%24,9 44 16 1,24 1,41 0,45 0,52
17,5 9DF 373x17,5%x24,9 61 1 1,94 2,05 0,34 0,36
Plan-T18 0,80
24,0 12DF 37,3x24,0x24,9 44 1 1,33 1,48 0,32 0,36
1,5 8DF 49,8x11,5%x24,9 70 8 2,96 3,13 0,34 0,36
HLz-Plan-T 0,80 17,5 12DF 49,8x175%x249 44 8 1,82 1,94 0,32 0,34
24,0 12DF 37,3x24,0x249 44 il 1,37 1,50 0,33 0,36
1,5 6DF 373x11,5%24,9 93 1" - - - -
HLz-Plan-T 1,2 12 17,5 9DF 373x17,5%x24,9 61 1" - - - -
24,0 12DF 37,3x24,0x24,9 44 1 1,41 1,58 0,34 0,38
1,5 5DF 30,8x11,5%x24,9 13 13 - - - -
HLz-Plan-T 1,4 14 17,5 7,5DF 30,8x17,5%x24,9 74 13 - - - -
24,0 10DF 30,8x24,0x24,9 54 13 - - - -
17,5 9DF 373x17,5%24,9 61 " 2,17 2,34 0,38 0,41
Planfiillziegel PFZ-T 2,0 24,0 12DF 37,3x24,0x249 44 " 1,51 1,78 0,36 0,43
30,0 15DF 37,3%30,0%x24,9 36 " 1,29 1,51 0,39 0,46

* baupraktischer Zeitrichtwert
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Materialbedarf Ziegel

Poroton

Arbeitszeitrichtwerte Mauerwerk (ARH)

R Wanddicke Abmessun
Produktbezeichnung klasse [ Format LxBxH [cnﬁ] ca. Stiick/ ca. Stiick/ Volumenwert h/m3 Flachenwert h/m?
3
tkg/dm’] m3 m? voll gegliedert voll gegliedert
Kleinformate
1,5 NF 24,0x11,5x7,1 419 96 5,40 575 0,62 0,66
Kleinformate 0,9 0,9 1,5 2DF 24,0x11,5%11,3 278 64 4,61 5,05 0,53 0,58
17,5 3DF 24,0x17,5x11,3 183 43 2,79 3,02 0,49 0,53
) 1,5 NF 24,0x11,5%7,1 419 96 5,40* 5,75* 0,62* 0,66*
Schalischutzziegel 15 2DF 2,0%11,5%11,3 278 64 4,61 5,05 0,53 0,58
Kleinformate 1,8/2,0
1,8/2,0 17,5 3DF 24,0x17,5x11,3 183 43 2,79 3,02 0,49 0,53
24,0 5DF 30,0x24,0x11,3 107 32 - - - -

* ARH-Richtzeit bis Rohdichteklasse 1,8

Die angegebenen Arbeitszeit-Richtwerte (ARH-Richtzeiten)
basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe von 4 Arbeitern (3 Maurer,
1 Helfer) und beinhalten neben den konkreten Tatigkeitszeiten ei-

nen tariflichen Zuschlag fir Warte-, Verteil- und Erhohlungszeiten.

Fir die Ermittlung der Tatigkeitszeiten wurden in Abhangigkeit
des Ziegelmaterials ein Arbeitsumfang und Arbeitsbedingungen
definiert. Zum Arbeitsumfang der Errichtung von Planziegelmau-
erwerk zahlen beispielsweise:

Bereitstellen

*  Mortel herstellen

e Mobrtel und Ziegel auf der Baustelle transportieren

* Arbeitsgerilste und Geristbelag transportieren

e Mortelbehalter und Ziegelpakete auf Arbeitsebene
griffbereit absetzen

Mauern von Planziegeln

*  Mauerwerk anhand der Zeichnung einmessen
und anlegen

e 1.Schichtauf Normalmoértelfuge, die mit Richtscheit-
plan abgezogen wurde

* Auftragen des Diinnbettmértels mit der Mértelrolle
bei vollflachiger Deckelung

*  Auftragen des Diinnbettmértels im Tauch- bzw.
Rollverfahren

*  Planziegel nach Plan setzen, ausrichten

* Arbeitsgerilste innerhalb der Arbeitsabschnitte
aufbauen, umsetzen und abbauen

e Gerilstbelag umsetzen

* Arbeitsplatz grob reinigen, Restmaterial und
Arbeitsgerlste abtransportieren

Zulagen zum Mauerwerk (z. B. Mindermengen
bis 15 m?, Abladen mit Kran, Héhe tiber 3 bis

4 m, Umstapeln, Deckenabmauerung,
Verstreichen von Fugen) sind gesondert zu
beriicksichtigen.

Alle angegebenen ARH-Richtzeiten werden
als Volumenwert h/m? und als Flichenwert
h/m? angegeben. Die Definition des vollen
bzw. gegliederten Mauerwerks erfolgt ge-
maB VOB/C - ATV: DIN 18330.

Da die ermittelten ARH-Richtzeiten als
Uberbetriebliche Leistungswerte - gultig fur
einen definierten Arbeitsumfang und Arbeits-
bedingungen - lediglich Orientierungswerte
darstellen, hat es sich in der Praxis als erfor-
derlich erwiesen, unter Berilicksichtigung des
betriebstiblichen Arbeitsablaufes individuelle
betriebliche Richtzeiten zu ermitteln.

ARH-Richtzeiten flr Ziegel, mit von denim
,Handbuch Arbeitsorganisation Bau” abwei-
chenden Rohdichteklassen, wurden linear
interpoliert.

Der vollstandige Mauerziegel-Sonderdruck
aus dem ,Handbuch Arbeitsorganisation Bau”
steht Ihnen als kostenloser Download unter
www.wienerberger.de zur Verflgung.
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wienerberger Profi-Services

In jeder modernen Gebaudeplanung treffen besondere Vorstellungen auf vielfaltige bautechnische Anforderungen. Nutzen Sie unsere
Expertise, um diesen Anforderungen mit dem richtigen Fachwissen zu begegnen. Dank langjahriger Expertise in allen Fragen rund um
Wand- und Fassadenkonstruktionen finden wir gemeinsam mit Ihnen immer den passenden Weg fir Ihr Gebaude.

Die passenden Service-Loésungen fir Ihre Projekte:
¢ Individuelle Beratung

* Professionelle Planung

* Qualitatsgarantie

* Zeit- und Kostenersparnis
* MaBgeschneiderte Pakete

Einfacher planen. Effizienter bauen.

=

Poroton Warmebriicken- Poroton Mengenermittlung Terca Fassadenplanung

details 2D und 3D Unsere BIM-Experten (ibernehmen fiir Sie Mit unserer Terca Fassadenplanung gestalten
Nutzen Sie unser Angebot fur prazise die komplette Poroton Mengenermittiung Sie das Gesicht Ihres Gebaudes. Wir begleiten
Warmebriickenberechnungen - inklusive des passenden Zubehors. Sie, von Materialauswahl bis zu technischen
optimieren Sie Energieeffizienz und Konstruktionsdetails, ganz nach lhren Wiin-
Kosten lhrer Gebaudeplanung. schen.

BNK/BNG-Gebaudezertifizierung DGNB-Beratung Poroton Tragwerksplanung

Gerne fuhren wir fur Sie als zertifizierte BNK/ Vertrauen Sie auf unsere Expertise als Mauerwerk

BNG-Auditor*innen eine BNK- bzw. BNG- DGNB-Consultants, um lhre Projekte Nutzen Sie unsere Poroton Tragwerksplanung

Zertifizierung durch und beraten Sie in allen nachhaltig zu gestalten und effizient zur fir sichere Entwdrfe. Mit langjahriger Experti-

Bereichen des nachhaltigen Bauens. DGNB-Zertifizierung zu fihren. Wir bieten se unterstltzen wir von Ziegelauswahl bis zur
umfassende Unterstiitzung in ganzheitlichen Planung.

allen Planungsphasen.
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Einfacher planen.
Effizienter bauen.

Poroton Tauwasserberechnung
fiir WDF-Innenddammung

Nutzen Sie unseren spezialisierten Service fur
Tauwasserberechnungen und optimieren Sie
den Feuchteschutz lhrer Gebaude mit Pro-
dukten wie Poroton-WDF Innendammung.

Fordermittelrechner fir
Ihr Bauprojekt

Nutzen Sie Deutschlands gréBte Datenbank
fur Férdermittel und wahlen Sie aus tber
6.500 Angeboten die passende Férdermog-
lichkeit.

Poroton

Weitere Informationen finden Sie
unter www.wienerberger.de/
profi-services oder ganz einfach hier:

Gerne erstellen wir lhnen
ein projektbezogenes Angebot.
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world of wienerberger

Als fihrender Anbieter von smarten und zukunftsorientierten Baustoff-
|6sungen erfillen unsere Produkte und innovativen Systemlésungen
hdchste Anspriche an moderne und energieeffiziente Gebaude. Mit
insgesamt tber 200 Jahren Erfahrung steht wienerberger flir nachhal-
tiges Bauen und fur Lebensraume die Generationen Gberdauern. Mit
unserem umfangreichen Produktportfolio flir die gesamte Gebaude-
hille ermdglichen wir ein gesundes, klimafreundliches und leistbares
Wohn- und Arbeitsumfeld. Unsere Tonbaustoffe sind ein Garant fur
wertbestandige und 6kologische Architektur, die Qualitat und Wirt-
schaftlichkeit mit Asthetik und Nachhaltigkeit vereinen. Lassen Sie sich
inspirieren und entdecken Sie die Welt von wienerberger!
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Poroton
Wandlésungen

Poroton schafft ideale
Lebensraume flr Genera-
tionen. Energieeffizient,
langlebig und wohnge-
sund.

Kamtec
Schornsteinsysteme

Kamtec Schornsteine sind
die perfekte 6kologische
Erganzung fir energie-
effiziente Geb&ude und
einfach zu verbauen.

Terca
Fassadenlésungen

Terca bietet unendliche
Méglichkeiten Fassaden zu
gestalten —in zahlreichen
Farben und Strukturen.

Koramic
Dachlésungen

Koramic gibt den Dachern
ein Gesicht — mit vielen
Farbténen und Ober-
flachen sowie einem per-
fekten System flr Sturm-
sicherheit.

Poroton

Penter
Pflasterklinker

Penter ist der beste Weg,
Boéden und Platze zu ge-
stalten. Lassen Sie sich
von Farben und Formen
inspirieren.

Argeton

Fassadensysteme

Argeton eroffnet Archi-
tekten kreative Raume
flr Fassaden. Vielfaltig
in kraftigen Farben und
spannenden Formen.

CREATONZ

Dachlésungen
und Solarwelt

Mit unserer Creaton
Solarwelt erhalten Sie
Photovoltaiklésungen flr
Ihre persdnliche Energie-
wende.
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Die in dieser Broschiire enthaltenen Inhalte und Informationen sind nur fiir allgemeine Marketingzwecke bestimmt und dirfen von niemandem als vollstandig oder richtig angesehen werden. Insbesondere kann
diese Broschiire eine sachkundige Beratung tiber die Eigenschaften der Produkte, ihre Verwendung, ihre Eignung fiir einen bestimmten Zweck oder die richtige Verarbeitungsmethode nicht ersetzen. Alle Beitrage
und Abbildungen in dieser Broschiire unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdriicklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser
Broschiire ist nur fiir den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielféltigung oder Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt. Keine Haftung: Die Wienerberger
GmbH hat diese Broschiire nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Wienerberger GmbH kann keine Haftung fiir Schaden iibernehmen, die einer Person aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf
den Inhalt oder die Informationen in dieser Broschiire entstehen. Diese Einschrankung gilt fiir alle Verluste oder Schaden jeglicher Art, einschlieBlich, aber nicht beschréankt auf direkte oder indirekte Schaden,
Folgeschdden oder Schadenersatz mit Strafe verbundene Schaden, nicht gedeckte Kosten, entgangenen Gewinn oder Geschaftsverluste.

Ausstellungsdatum: August 2025
PON/KPPVH/D/08.25/dig

Druckbedingte Farbabweichungen und technische Anderungen vorbehalten.

Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland
T+49 511610 70-0, E info.de@wienerberger.com, wienerberger.de

@ wienerberger





